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ABSTRACT:  Economic concerns and environmental issues have led to increased use of recycled 
materials in cementitious mortars. To mitigate the adverse effects of cement, it can be partially replaced 
with recycled materials. In this paper, cement was partially replaced with iron, rubber, glass, and 
eggshell powders (IP, RP, GP, and EP) by 7, 14, 21, and 28%. Then, compressive and tensile strength, 
water absorption, and microstructure of the specimens were assessed. The strength tests, as well as 
microstructure analysis, were conducted at the age of 28-day and the water absorption was tested at 
the ages of 7, 28, 56, and 90 days. Based on the results, the use of all powders by 14%, enhances the 
compressive strength up to 14%. Moreover, it was found that up to a replacement ratio of 28%, the 
tensile strength is greater than that of the control specimen although, in the case of 7% admixtures, 
maximum tensile strength is achieved. In addition, water absorption of the specimens containing GP 
and EP up to 35% replacement ratio, is less than that of the other specimens, which was well observed 
in the SEM analyses.
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1- Introduction
In recent decades, most countries are seeking strategies to 

efficiently recycle waste materials [1-5]. Based on the review 
of the latest studies, the wastes could be used for industrial 
requirements through which the technical, economic, and 
environmental demands are fulfilled. Today, the rapid 
development of the industry has accentuated the need for 
energy production and in turn, the environmental challenges 
have increased subsequently. Accordingly, to avoid depletion 
of the natural aggregates and adopt an eco-friendly solution, 
waste materials could be recycled and reused in construction 
and building projects [6]. In this respect, waste materials 
have received significant attention to be partially used as 
a replacement for aggregates in the concrete, by which the 
concrete properties could be ameliorated as well [7,8].

2- Methodology
The specimens were prepared in two different forms to 

conduct the compressive and tensile strength tests. In this 
respect, standard cube specimens with a size of 50×50×50 
mm were constructed for testing the compressive strength 
and the standard dogbone-shaped briquettes containing iron, 
glass, rubber, and eggshell powder (with a particle size of 50 
to 60 μm) with replacement ratios of 7, 14, 21 and 28%, were 
prepared to carry out the direct tension tests. In addition, the 
water absorption test was performed in conformation with the 
relevant standard at the ages of 7, 28, 56, and 90 days. 

Noteworthy, before using the waste materials into the 
concrete mixes, they were kept in the electric furnace with a 
temperature of 100°C for 24 to 48 hours so that their humidity 
is completely lost. In the next step, these materials were 
crushed by special mills and then, ground into powders with 
the required size of particles.

It is worthwhile that the wastes to be used in the concrete 
mixes are taken from the places special for depositing such 
materials outside the city. The wastes employed in our tests 
include powders of glass, iron, eggshell, and rubber that are 
recycled from glass pieces, iron filings, eggshells, and car 
tires. To prepare the powders, first, the materials with large 
pieces were collected and then, powdered by the electric 
grinder. For this purpose, the grinder blades were adjusted to 
produce particles of the size ranging from 50 to 60 μm.  

Table 1 shows the concrete mix designs in detail. The 
water-to-cement (W/C) ratio is taken equal to 0.4.

3- Results and Discussion
3.1. Compressive Strength Test

The trend of variations in the compressive strength versus 
an increase in the replacement ratio of the pozzolans has been 
illustrated in Fig. 1. As observed in Fig. 1, the strength of the 
control specimen (A) is equal to 15.6 MPa which is set as 
a criterion for further evaluations. According to Fig. 1, at a 
replacement ratio of 7%, EP, IP, and RP enhance the strength 
by 18, 26, and 17%, respectively. As observed, the inclusion 
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Table 1. Summary of the Mix Designs (kg/m3)

Fig. 1. Compressive Strength Diagram

of 7% GP has reduced the compressive strength up to 5% 
compared to the control specimen. However, as the GP content 
goes up, the strength improves by 15 and 36% following an 
increasing trend compared to the other specimens.

3.2. Tensile Strength Test
In general, except for RP in which the strength is 

improved only when the replacement ratio does not 
exceed 7%, the other pozzolans could desirably increase 
the strength up to the replacement ratio of 28%. Attention 
should be paid to the point that the size of particles greatly 
affects the results and thus, to preserve the margin of safety 

and decreasing trend of variations in tensile strength of 
some of the specimens, it is recommended to restrict the 
use of IP, EP, RP, and GP by the replacement ratio of 14% 
(Fig. 2). 

4- Conclusion
- It was observed that by replacing the cement with 7% 

eggshell, iron, and rubber powders, the compressive 
strength of the mortar improved by 18, 26, and 17%, 
respectively. However, the compressive strength declined 
by up to 5% in the specimens containing the GP which 
then, raised by 36% as the GP content increased. Generally, 

 
 

Pozzolan (%) Water Cement Sand Mix ID 
28 21 14 7 0     
- - - - - 308 770 1287 A 
- - - 54 - 308 716 1287 EP-7% 
- - 108 - - 308 662 1287 EP-14% 
- 161.5 - - - 308 608.5 1287 EP-21% 

215.5 - - - - 308 554.5 1287 EP-28% 
- - - 54 - 308 716 1287 GP-7% 
- - 108 - - 308 662 1287 GP-14% 
- 161.5 - - - 308 608.5 1287 GP-21% 

215.5 - - - - 308 554.5 1287 GP-28% 
- - - 54 - 308 716 1287 IP-7% 
- - 108 - - 308 662 1287 IP-14% 
- 161.5 - - - 308 608.5 1287 IP-21% 

215.5 - - - - 308 554.5 1287 IP-28% 
- - - 54 - 308 716 1287 RP-7% 
- - 108 - - 308 662 1287 RP-14% 
- 161.5 - - - 308 608.5 1287 RP-21% 

215.5 - - - - 308 554.5 1287 RP-28% 
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 Results and Discussion 
3.1. Compressive Strength Test 

The trend of variations in the compressive strength 
versus an increase in the replacement ratio of the 
pozzolans has been illustrated in Fig. 1. As observed in 
Fig. 1, the strength of the control specimen (A) is equal 
to 15.6 MPa which is set as a criterion for further 
evaluations. According to Fig. 1, at a replacement ratio 
of 7%, EP, IP, and RP enhance the strength by 18, 26, 
and 17%, respectively. As observed, the inclusion of 7% 
GP has reduced the compressive strength up to 5% 
compared to the control specimen. However, as the GP 
content goes up, the strength improves by 15 and 36% 
following an increasing trend compared to the other 
specimens. 
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for the other specimens, an increase in the content of the 
powders has been followed by a decreasing trend in the 
compressive strength whose value remains greater than 
that of the control specimen yet. It was found that the 
maximum decline in the strength pertains to the cases 
containing the RP which experienced up to 60% loss of 
strength that is most likely attributed to the insufficient 
adherence of the rubber, cement paste, and aggregates. 
As a general conclusion, the use of 14% pozzolanic 
wastes in the cementitious mortars desirably affects the 
compressive strength. 

- The tensile strength could improve up to the replacement 
ratio of 28% except for the specimens containing the 
RP for which only 7% replacement is recommended. 
Quantitatively, the tensile strength of the control specimen 
and the specimens containing 28% glass, eggshell, and 
iron powders are equal to 1.11, 1.44, 1.17, and 1.11MPa, 
respectively. In general, the use of 7% of the powders, 
enhanced the tensile strength of all specimens. 

- From the age of 7 to 28 days, the water absorption has 
significantly varied and on the contrary, at the ages of 
28, 56, and 90 days, the water absorption has slightly 
changed. Accordingly, it was found that the EP and IP 
reduced the water absorption by 15 and 13% compared to 
the control specimen in which water absorption is about 
19.5%. Moreover, it was observed that as per the increase 
in the GP content, water absorption decreases by 19%.
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مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی های بازیافتی
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خلاصه: امروزه با توجه به بحث های زیست محیطی و تأثیرات سوء استفاده از سیمان بر طبیعت، استفاده از مواد بازیافتی 
در بتن یا ملات افزایش یافته است. در واقع می توان برخی از مواد بازیافتی را به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی 
در بتن یا ملات استفاده نمود. در این مقاله با جایگزینی چهار نوع ماده بازیافتی شامل پودرهای آهن، لاستیک، شیشه و 
پوسته تخم مرغ به ملات سیمانی با مقادیر 7، 14، 21 و 28%، خصوصیاتی از قبیل مقاومت فشاری و کششی، جذب آب و 
خواص ریزساختار آن مطابق استاندارد بررسی گردید. آزمایش های مقاومتی و ریزساختار نمونه ها پس از 28 روز عمل آوری 
و آزمایش جذب آب در سنین 7، 28، 56 و 90 روزه انجام شدند. نتایج نشان دادند که استفاده از تمامی مواد افزودنی بکار 
برده شده تا 14%، مقاومت فشاری را حداکثر تا 14% افزایش می دهند. تا میزان استفاده از 28% مواد افزودنی، مقاومت 
کششی نسبت به نمونه شاهد بیشتر بوده که استفاده از 7% مواد افزودنی مقاومت کششی بیشتری در بر خواهد داشت. 
همچنین میزان جذب آب نمونه های حاوی پودر شیشه و پوسته تخم مرغ تا حدود 35% کمتر از سایر نمونه ها می باشد که 

این مسأله به خوبی در آزمایش SEM قابل مشاهده می باشد.
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1- مقدمه
بسیاری از کشورها در مورد نحوه استفاده دوباره از مواد زائد برای 
جلوگیری از آسیب به محیط زیست کار می کنند ]5-1[ در آخرین 
توسعه یافته  کشورهای  که  داد  گزارش  نویسنده  پیشین،  مطالعات 
مواد  برابر  در  زیست  محیط  از  محافظت  جهت  در  جدی  اقدامات 
بازیافتی دارند، درحالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه آنها 
را از دست می دهند. مطالعات مختلف ادعا می کنند که مواد بازیافتی 
برای  افزودنی ها  عنوان  به  و  جدید  محصولات  تولید  برای  می توانند 
استفاده مؤثر از منابع طبیعی و جلوگیری از مشکلات محیطی استفاده 
شوند [6] استفاده از مواد زائد در تولید بتن نیز در برخی مطالعات 

دیگر مورد توجه قرار گرفته است 7و8
در یک مطالعه اخیر [9] برای بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن 

اندازه تخم مرغ متوسط وزن  با  از پودر پوسته تخم مرغ استفاده شد. 
بوده که سالیانه حدود 8/4 هزارتن پوسته  الی 9 گرم  پوسته آن 8 
کارخانجات  استفاده  برای  می تواند  که  می شود  ریخته  دور  تخم مرغ 
تولید  به  نیاز  صنعت،  توسعه  افزایش  با  امروزه  باشد.  مفید  صنعتی 
انرژی نیز به سرعت در حال افزایش است. با توجه به توسعه سریع 
صنعت در جهان، مشکلات زیست محیطی بیشتر و بیشتر شده است 
است  شده  شناخته  گسترده ای  بطور  است.  ناپذیر  اجتناب  امری  که 
کارگاه های  و  صنعتی  کارخانجات  زائد  مواد  از  تخم مرغ  پوسته  که 
تخم مرغ  پوسته های  که  آنجا  از  است.  جمع آوری  قابل  شیرینی پزی 
برای دفع نیاز به مدیریت خاص دارند، استفاده صنعتی آنها از اهمیت 
به  سال 2014  در  همکاران  و  گوسیکا   [10] است  برخوردار  زیادی 
عنوان  به  تخم مرغ  پوسته  پودر  افزودن  تأثیر  آزمایشگاهی  بررسی 
پرداختند. درصدهای جایگزینی  بتن  در  از سیمان  بخشی  جایگزین 
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پودر پوسته تخم مرغ بجای سیمان عبارتند از 5، 10، 15، 20، 25 
و 30%. مقاومت فشاری نمونه ها پس از 28 روزه عمل آوری تعیین 
شد. طبق نتایج، با جایگزینی 5% پودر پوسته تخم مرغ بجای سیمان 
 [11] داد  رخ  فشاری  مقاومت  در  شدیدی  کاهش  بتن،  در  موجود 
مکانیکی  بررسی خصوصیات  به  در سال 2015  و همکاران  بینیسی 
و رادیواکتیوی ملات های سیمانی حاوی سیمان، ماسه و پودر پوسته 
تخم مرغ پرداختند. در واقع هدف اصلی تحقیقات آنها، امکان سنجی 
محافظت  عنوان  به  ملات  در  تخم مرغ  پوسته  پودر  از  استفاده 
ساختمان ها در برابر اشعه تابش خورشید می باشد. همچنین به منظور 
بررسی کنترل کیفیت آن، مقاومت فشاری و خمشی نمونه ها در سنین 
7، 28 و 90 روزه نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که 
وجود پودر پوسته تخم مرغ در ملات سبب کاهش مقاومت فشاری و 
خمشی شده، اما مقاومت ملات در برابر اشعه رادیواکتیو افزایش یافت 
[12] تیونگ و همکاران در سال 2018 با افزودن پودر پوسته تخم مرغ 

با مقادیر 2/5، 5، 7/5 و 10% به عنوان جایگزین مواد سیمانی در فوم 
بتن سبک به این نتیجه دست یافتند که افزودن پودر پوسته تخم مرغ 
سبب کاهش دوام و تغییرات حجمی در مرحله گیرش نهایی نمونه 
شده و مقاومت فشاری و خمشی را تا مقدار جایگزینی 5% افزایش 
می دهد [13] بالتو و همکاران در سال 2019 به این نتیجه رسیدند 
که افزودن پودر پوسته تخم مرغ و خاکستربادی به کامپوزیت سیمانی 
سبب کاهش هدایت حرارتی آن شده بدون اینکه از کارایی، مقاومت 
و جذب آب آن کاسته شود. همچنین می توان از این ترکیب، جهت 
در  صرفه جویی  سبب  که  نمود  استفاده  ساختمان  گچ کاری  کارهای 

انرژی به کمک استفاده از مواد زائد خواهد شد [14]
دوام  بررسی  به   2012 سال  در  سوساکوتینهو  و  ماتوس  مافالما 
ملات سیمانی حاوی پودر شیشه پرداختند. بدین منظور پودر شیشه 
افزوده  ملات  به  سیمان،  جایگزین  عنوان  به   %20 و   10 مقادیر  با 
شد. نتیجه آزمایش آنها نشان داد که پودر شیشه سبب بهبود دوام 
ملات سیمانی می شود [15] در تحقیق دیگری محققان با جایگزینی 
0 تا 20% پودر شیشه بجای سیمان به این نتیجه دست یافتند که 
افزودن جایگزینی %20 پودر شیشه سبب شاخص های زیست محیطی 
پایدارتری نسبت به حالتی که از پودر شیشه استفاده نشده باشد، شده 
است [16] از تحقیقات قبلی انجام شده، این واقعیت ثابت شده است 
که ذرات شیشه با اندازه کمتر از 75 میکرومتر در مقادیر جایگزینی 

10 تا 25% سیمان پرتلند معمولی، نتایج مطلوبی در تولید ملات و 
بتن ایجاد می کنند. در تحقیقات ارائه شده توسط علی ابدو و همکاران 
با  افزودن پودر شیشه  یا  [17] به این نتیجه رسیدند که جایگزینی 

اندازه ذرات 75 میکرومتر به مخلوط ملات یا بتن، نتایج مناسبی در 
این نتیجه  بر خواهد داشت. علاوه بر این، چن و همکاران [18] به 
دست یافتند که ذرات شیشه با اندازه ذرات 38 تا 300 میکرومتر را 
می توان 40 تا 50% به عنوان جایگزین سیمان استفاده نمود. طبق 
تحقیقات شاو و همکاران [19] استفاده از ذرات شیشه 38 تا 150 
تأثیرگذار  بر روی واکنش پوزولانی در جایگزینی سیمان  میکرومتر، 
می باشد. لیو و همکاران [20] گزارش دادند که استفاده از پودر شیشه 
در ملات سبب کاهش مقاومت فشاری در مقایسه با نمونه شاهد شده، 
را   CASAH ژل  ایجاد  سرعت  و  هیدراتاسیون  فرآیند  سرعت  اما 
افزایش می دهد. ونگ و همکاران [21] گزارش دادند که استفاده از 
10% جایگزینی پودر پوسته تخم مرغ بجای سیمان پرتلند معمولی 
سبب افزایش دوام ملات در سن 28 روزه می شود. سای و همکاران در 
سال 2019 به بررسی تأثیر افزودن پودر نانوسیلیس و پودر شیشه بر 
واکنش سیلیکا-قلیایی ملات های سیمانی پرداختند. نتایج نشان دادند 
که افزودن 2% نانوسیلیس یا 10% پودر شیشه و یا ترکیب این دو، 

سبب کاهش واکنش سیلیکا-قلیایی می شود [22]
استفاده  قابلیت  بررسی  به   2009 سال  در  دگیرمنسی  و  ایلماز 
با سیمان پرتلند در ملات سیمانی  از پودر لاستیک و خاکستربادی 
پرداختند. نتایج آنها نشان داد که با افزودن پودر لاستیک به ملات 
با  اما  یافته،  کاهش  آب  جذب  درصد  و  فشاری  مقاومت  سیمانی، 
افزودن خاکستربادی مقاومت فشاری افزایش می یاید [23] هریانگ 
و همکاران در سال 2013 به مطالعه و بررسی دوام بتن خودتراکم 
پرداختند.   %20 و   10  ،5 مقادیر  به  بازیافتی  لاستیک  پودر  حاوی 
نتایج نشان دادند که مقاومت فشاری بتن خودتراکم با جایگزینی %5 
پودر لاستیک به جای سیمان بیشتر از نمونه شاهد می باشد. همچنین 
افزایش   %20 تا  بتن  در  خزش  پدیده  لاستیک،  پودر  جایگزینی  با 
می یابند [24] چنی و همکاران در سال 2019 به مطالعه و بررسی 
خصوصیات دوام ملات های سیمانی حاوی پودر لاستیک بازیافتی با 
مقادیر 5، 10، 15، 20 و 25% به عنوان جایگزین سیمان پرداختند. 
نتایج آنها نشان داد که استفاده از پودر لاستیک بازیافتی در ملات های 
در  مقاومت  افزایش  و  هیدراتاسیون  حرارت  کاهش  سبب  سیمانی 
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و  مطالعه  با  [25]بنابراین  می شود   %20 حدود  تا  خوردگی  برابر 
بازیافتی  افزودنی  مواد  از  استفاده  زمینه  در  اخیر  تحقیقات  بررسی 
در ملات های سیمانی، علی رغم وجود تحقیقاتی بصورت پراکنده در 
زمینه های مختلف، اما تاکنون عملکرد چند نوع ماده افزودنی بازیافتی 
است.  نگرفته  قرار  مقایسه  و  ارزیابی  مورد  یکجا  بصورت  یکدیگر  با 
با جایگزینی پودرهای شیشه، آهن، لاستیک و پوسته  این مقاله  در 
تخم مرغ با مقادیر 0، 7، 14، 21 و 28% به عنوان جایگزین بخشی از 
سیمان موجود در ملات سیمانی به بررسی تغییرات مقاومت فشاری، 
مقاومت کششی، درصد جذب آب و خواص ریزساختار آن به کمک 
حاصله،  نتایج  رگرسیون  با  نهایت  در  شد.  پرداخته   SEM آزمایش 
روابطی خطی جهت تعیین مقاومت فشاری و کششی پیشنهاد شدند.

2- برنامه آزمایشگاهی
برای انجام این مطالعه نمونه های مکعبی استاندارد به ابعاد 5×5×5 
سانتی متر جهت انجام تست مقاومت فشاری و جذب آب، نمونههای 
در  کششی  مقاومت  تست  انجام  برای  استاندارد  )بریکت(  پاپیونی 
لاستیک  پودر  شیشه،  پودر  آهن،  پودر  و %28   21  ،14  ،7 مقادیر 
برای  میکرومتر   60 الی   50 ذرات  اندازه  )با  تخم مرغ  پوسته  پودر  و 
تمامی افزودنی های استفاده شده( به عنوان جایگزین بخشی از سیمان 
در ملات سیمانی ساخته شدند. همچنین آزمایش جذب آب مطابق 

استاندارد در سنین 7، 28، 56 و 90 روزه انجام شد.

1-2- مشخصات مصالح طرح اختلاط
سیمان استفاده شده در اختلاط ملات، از نوع تیپ 2 )پرکاربردترین 
و مناسب ترین نوع سیمان در شرایط محیطی معمولی( تولیدی کارخانه 

سیمان شاهرود و ماسه مصرفی نیز از نوع طبیعی دوبار شور تیزگوشه 
با ضریب نرمی 2/76، وزن مخصوص 2/7 و جذب آب 2/8% می باشد. 
آب مصرفی در ساخت ملات، آب شرب شهر تهران بوده و روان کننده 
تولیدی   C20 رده  کربوکسیلاتی  روان کننده  ابر  نوع  از  نیز  مصرفی 
کارخانه بتن شیمی خاتم می باشد. افزودنی های استفاده شده از مواد 
تهیه شدند. جدول 1 مشخصات مصالح  کارخانجات  زائد  و  بازیافتی 

مورد استفاده در ساخت ملات های مورد آزمایش را نشان میدهد.
آزمایش  ملات،  ساخت  در  استفاده  مورد  سنگی  مصالح  روی  بر 
تیغاب  ماسه  و  شن  معدن  خاک  مکانیک  آزمایشگاه  در  دانه بندی 
 5 از  کوچک تر  ذرات  به  پژوهش،  این  طبق  بر  شد.  انجام  ورامین 
میلیمتر ماسه اطلاق میشود. با توجه به اینکه در ملات های سیمانی 
صرفاً می توان از ماسه استفاده نمود، بنابراین تنها مصالح سنگی بکار 
رفته در اختلاط ملات، ماسه بوده و منحنی دانه بندی آن در شکل 1 
از  نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود، سنگدانه ها 
پیوستگی مناسبی برخوردار بوده و محدوده وسیعی از اندازه ها را در 

بر گرفته است.

2-2- طرح اختلاط ملات مصرفی
نمونه های ملات  اختلاط  مطابق جدول 2 که جزئیات طرحهای 
با 0/4 در  برابر  به سیمان  را نشان می دهد، نسبت آب  ساخته شده 
نظر گرفته شد. از آنجایی که کاربرد استفاده از مواد افزودنی به عنوان 
جایگزین سیمان مصرفی می باشد، افزودنیهای بازیافتی با اندازه های 
با مقادیر 0، 7، 14، 21 و 28% جایگزین  الی 60 میکرومتر و   50
سیمان در ملات شدند. با توجه به خاصیت گیرش و جذب آب متفاوت 
سیمان و افزودنی های مصرفی، به مقادیر مورد نیاز تا حدی که به روانی 

جدول 1. مشخصات مصالح مصرفی در ملات
Table 1. Properties of the Materials used in the Concrete Mixes

 شاهرود 2 پیت مانیس

 شور دوبار یعیطب ماسه

 تهران شرب آب آب

 یلاتیکربوکس کنندهروان ابر کنندهروان
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جدول 2. خلاصه طرح ها )کیلوگرم بر مترمکعب(
Table 2. Summary of the Mix Designs (kg/m3)

شکل 1. منحنی دانه بندی ماسه
Fig. 1. Sand Particle Size Distribution Curve

 ماسه طرح
 22 21 11 7 0 کنندهروان یافزودن درصد آب مانیس (1/2=  رطوبت)درصد 

A 7821 117 872 7 - - - - 7 
EP-7% 7821 177 872  45 - - - 1 

EP-14% 7821 778 872 - - 772 - - 77 
EP-21% 7821 4/772 872 -  - 4/777 - 75 
EP-28% 7821 4/445 872 - - - - 4/874 72 
GP-7% 7821 177 872 - 45 - - - 4 

GP-14% 7821 778 872 - - 772 - - 4/7 
GP-21% 7821 4/772 872 - - - 4/777 - 2 
GP-28% 7821 4/445 872 - - - - 4/874 77 
IP-7% 7821 177 872 - 45 - - - 7 

IP-14% 7821 778 872 - - 772 - - 7 
IP-21% 7821 4/772 872 - - - 4/777 - 4/5 
IP-28% 7821 4/445 872 - - - - 4/874 4 
RP-7% 7821 177 872 - 45 - - - 78 

RP-14% 7821 778 872 - - 772 - - 71 
RP-21% 7821 4/772 872 - - - 4/777 - 88 
RP-28% 7821 4/445 872 - - - - 4/874 82 
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مطلوب برسد )1 تا 5% وزنی سیمان(، از ابر روان ساز کربوکسیلاتی 
استفاده  نمونه های ملات  در ساخت  بتن شیمی خاتم  تولید شرکت 
شد. همچنین مدول نرمی پودرهای آهن، لاستیک، شیشه و پوسته 

تخم مرغ به ترتیب عبارتند از 1/8، 5/42، 3/15 و 2/94.
همان طور که از جدول 2 مشاهده می شود، نمونه شاهد )نمونه ای 
که هیچ  گونه افزودنی در آن بکار نرفته باشد( با حرف A و نمونه های 
ترتیب  به  لاستیک  و  آهن  شیشه،  تخم مرغ،  پوسته  پودر  حاوی 
 IP  ،)Glass Powder(  GP  ،)Egg Powder(  EP حرف  با 
)Iron Powder( و RP )Rubber Powder( نشان داده شده اند. 
همچنین اعداد نوشته شده در کنار حرف ها )7% - 14% - 21% 
- %28(، نمایانگر درصد جایگزینی آنها با سیمان در اختلاط ملات 

می باشند.

3-2- روش آزمایش
 ASTM استاندارد   مطابق  نمونهها  عملآوری  و  ساخت  نحوه 
C192 [26] پس از 7، 28، 56 و 90 روز قرارگیری در حوضچه آب 

انجام شد. ابتدا به میزان مورد نظر )طبق طرح اختلاط( مخلوط ملات 
به همراه افزودنی و ابر روان کننده ساخته، سپس فرآیند نمونهگیری 
جهت  سانتی متر   5×5×5 ابعاد  به  استاندارد  مکعبی  نمونه های  در 
انجام تست مقاومت فشاری و جذب آب، نمونه های پایپونی )بریکت( 
استاندارد جهت انجام تست مقاومت کششی انجام شد. هر قالب، در 
سه مرحله ملات ریخته شده و در هر بار ویبره گردید. پس از مدت 
دمای  در  آب  داخل حوضچه  نمونه ها  و  باز شده  قالبها  24 ساعت 
حدود 2±23 درجه سانتیگراد قرار داده و نمونهها پس از پایان مدت 

عمل  آوری، از داخل حوضچه آب خارج شدند.
پس از اتمام فرآیند عمل آوری نمونه ها، پس از اینکه آب سطحی 
نمونه ها گرفته شد، در زیر جک تحت آزمایش های مقاومت فشاری 
و کششی قرار گرفتند. سرعت بارگذاری دستگاه برای انجام آزمایش 
-EN ثانیه طبق استاندارد  بر  برابر 0/5 مگاپاسکال  مقاومت فشاری 

از  برخی  تصاویر   2 شکل  در  گردید.  انتخاب   [27]   13-12390

همان طور  است.  شده  ارائه  عمل آوری  فرآیند  اتمام  از  پس  نمونه ها 
عدم  بعلت  لاستیک  پودر  حاوی  نمونه های  می شود،  ملاحظه  که 

  
 EPالف( 
 

 GPب( 

 

   
 RPت(  IPپ( 

 

شکل 2. تصاویر نمونه ها پس از پایان عمل آوری
Fig. 2. Specimens at the end of the Curing Process
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 هانمونه شکست نحوه( ب لاستیک پودر حاوی نمونه( الف

 
شکل 3 . تصاویر نمونه ها پس از پایان آزمایش مقاومت فشاری

Fig. 3. Specimens at the end of the Compressive Strength Test

چسبندگی مناسب با خمیر سیمان، دارای تخلخل بیشتری نسبت به 
سایر نمونه ها می باشد. همچنین در نمونه های حاوی پودر آهن، ذرات 
آهن بر روی سطح نمونه قابل مشاهده بوده و زنگاره قهوه ای رنگ که 
ناشی از اکسیدشدن آهن می باشد، روی سطح نمونه را پوشانده است. 
نیز ذرات سفیدرنگ روی  نمونه های حاوی پودر پوسته تخم مرغ  در 
پودر  نمونه های حاوی  بوده و سطح روی  قابل مشاهده  نمونه  سطح 

شیشه به علت خاصیت بلوری آن، کاملًا صیقلی می باشد.

3- انجام آزمایش و بررسی نمونه ها
آزمایشات  نمونه ها،  عمل آوری  و  ساخت  مراحل  انجام  از  پس 
مقاومت فشاری و کششی در سن 28 روزه و آزمایش جذب آب در 
سنین 7، 28، 56 و 90 روزه بر روی نمونه ها انجام شد. همچنین به 

 

شکل 4. نمودار مقاومت فشاری نمونه ها
Fig. 4. Compressive Strength Diagram
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شکل 5 . نحوه انجام آزمایش مقاومت کششی
Fig. 5. Procedure of the Tensile Strength Testing

منظور بررسی عملکرد ریزساختار استفاده از مواد افزودنی در ملات، 
آزمایش SEM بر روی نمونه ها انجام شد.

1-3- آزمایش مقاومت فشاری
 ASTM استاندارد  طبق  نمونه ها  فشاری  مقاومت  آزمایش 
C109 [28] انجام شد. آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه های 

مکعبی به ابعاد 5 سانتی متر توسط جک هیدرولیک با ظرفیت 2000 
کیلونیوتن و سرعت بارگذاری 0/5 مگاپاسکال بر ثانیه انجام شد. در 
شکل 3 تصاویر برخی از نمونه ها پس از پایان آزمایش مقاومت فشاری 
آورده شده است. همان طور که ملاحظه می شود، ذرات نمونه حاوی 
پودر لاستیک پس از پایان تست بصورت کاملًا منفک مشاهده می شود 
که می تواند به علت عدم چسبندگی مناسب ذرات لاستیک و خمیر 
سیمان و سنگدانه ها می باشد. همچنین طبق شکل 3، شکست کلیه 
زاویه 45 درجه  با  و  از وسط سنگدانه ها  به صورت شکست  نمونه ها 
قطری رخ داده است که نشان از این مطلب دارد که هنگام شکست، 

به ظرفیت نهایی خود رسیده اند.
در شکل 4 روند تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها بر حسب میزان 

افزودنی استفاده شده بجای سیمان آورده  افزایش درصد جایگزینی 
شده است. همان طور که از شکل 4 ملاحظه می شود، مقاومت فشاری 
معیاری  عنوان  به  که  بوده  مگاپاسکال   15/6 برابر   )A( نمونه شاهد 
شده اند،  سیمان  جایگزین  که  افزودنی هایی  عملکرد  ارزیابی  برای 
 RP و IP ،EP بررسی می شود. در مقدار جایگزینی 7% ، افزودن
ترتیب 18،  به  نمونه شاهد  به  افزایش مقاومت فشاری نسبت  سبب 
26 و 17% شده است. اما افزودن GP %7 مقاومت فشاری ملات را 
در حدود 5% نسبت به نمونه شاهد کاهش داده است که این مسأله 
می تواند مربوط به این موضوع باشد که در این مقدار، فعالیت سیلیس 
نتوانسته است جایگزین کلسیم کربنات موجود در  موجود در شیشه 
سیمان شود. اما با افزایش مقدار استفاده از GP در ملات، مقاومت 
با  مقایسه  در  که  است  یافته  افزایش   %36 و   15 حدود  تا  فشاری 
اما  است.  داشته  افزایشی  روند  که  می شود  مشاهده  نمونه ها،  سایر 
افزودنی،  از  استفاده  میزان  افزایش  با  نمونه ها،  مابقی  در  کلی  بطور 
بجز  این وجود تقریباً  با  از مقدار مقاومت فشاری کاسته شده است. 
نمونه های حاوی RP، در مابقی نمونه ها )EP و IP( مقاومت فشاری 
همچنان بیشتر از نمونه شاهد می باشد. اصولاً با توجه به اینکه مواد 
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شکل 6 . نمودار مقاومت کششی نمونه ها
Fig. 6. Tensile Strength Diagram

پلاستیکی توانایی چسبندگی و گیرش مناسب با خمیر سیمان ندارند، 
علت  به  و %28   21  ،14 جایگزینی  مقادیر  در   RP از  استفاده  لذا 
اینکه حجم زیادی از فضای نمونه را در بر خواهد گرفت، باعث کاهش 
به  نسبت  شدیدی  کاهش  دچار  فشاری  مقاومت  و  شده  چسبندگی 
نمونه شاهد )حدود 55%( و نسبت به نمونه حاوی RP %7 )حدود 

62%( شده است.
همچنین بطور کلی در خصوص مقاومت فشاری نمونه های ملات 
نتیجه  این  به  می توان  شده،  رفته  بکار  بازیافتی  افزودنی های  حاوی 
عملکرد  جایگزینی   %14 میزان  تا  افزودنی  مواد  استفاده  که  رسید 
مطلوبی خواهد داشت. البته اندازه ذرات پودرهای بازیافتی بکار برده 
شده نیز می تواند در مقادیر مقاومت ها مؤثر باشد، که برای تحقیقات 

آتی قابل ارزیابی خواهد بود.
نیز  زیست محیطی  و  اقتصادی  مسائل  بعد  از  دیگر،  نگاهی  در 
می توان نتایج را مورد ارزیابی قرار داد. از آنجایی که تولید و استفاده 
از سیمان در ملات یا بتن، سبب آلایندگی و تخریب محیط زیست 
شده و متحمل هزینه های زیادی خواهد بود، لذا می توان با رسیدن به 

مقاومت فشاری مناسب و با بکار بردن افزودنی های بازیافتی، مسأله 
اقتصادی و زیست محیطی را نیز تا حدودی مرتفع ساخت. طبق نتایج، 
استفاده از GP ،EP و IP که از دورریز مواد موجود در صنایع مختلف 
بدست آمده است، کاملًا مقرون به صرفه بوده و آثار تخریبی کمتری 
برای محیط زیست در بر خواهد داشت، چراکه مقاومت فشاری آنها 

تقریباً برابر یا بیشتر از نمونه شاهد حاصل شده است.
تغییرات  که  دریافت  می توان   4 شکل  نتایج  به  دیگر  نگاهی  با 
مناسبی  عدد   ،RP حاوی  نمونه های  بجز  نمونه ها  فشاری  مقاومت 
مقاومت   %14 جایگزینی  مقدار  تا   ،EP حاوی  نمونه های  در  است. 
فشاری افزایش یافته و سپس به تدریج کاسته شده است و از روند 
بجای   EP  %28 از  بیش  استفاده  که  زد  حدس  می توان  تغییرات 
سیمان، مقاومت فشاری نمونه ها از مقدار مقاومت فشاری نمونه شاهد 
مقاومت   GP حاوی  نمونه های  خصوص  در  اما  شد.  خواهد  کمتر 
مقدار  در  که  بطوری  بوده؛  افزایش  به  رو  همواره  نمونه ها  فشاری 
جایگزینی 21 و 28% مقاومت فشاری از نمونه شاهد نیز بیشتر شده 
است. اما نمی توان بطور قطع اظهار نظر نمود که برای مقادیر استفاده 
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شکل 7. تصاویر نمونه ها درون گرمکن الکتریکی
Fig. 7. Images of the Specimens inside the Oven

است.  افزایشی  یا  کاهشی  تغییرات  روند  پودر شیشه  از %28  بیش 
در نمونه های حاوی IP و RP با افزایش مقدار استفاده از افزودنی، 
همواره مقاومت فشاری کاهش یافته؛ با این تفاوت که در نمونه های 
RP پس  از 28% جایگزینی و در نمونه های حاوی  IP پس  حاوی 
از 14% جایگزینی، مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد نیز کمتر 

شده است.

2-3- آزمایش مقاومت کششی
کشش  روش  از  نمونه ها،  کششی  مقاومت  آزمایش  انجام  برای 
مستقیم نمونه طبق استاندارد ASTM C190 [29] استفاده شد. 
روش انجام آزمایش بدین صورت است که نمونه بصورت قائم بین دو 
فک دستگاه قرار گرفته؛ بطوری که دقیقاً در مرکز اعمال بار توسط 
جک ثابت می شود. سپس جک هیدرولیک مورد نظر با اعمال نیروی 
وارد  را  بار  نمونه  شکست  مرحله  تا  اتوماتیک،  بصورت  کششی  قائم 
با  و  بوده  دکانیوتن   150 ظرفیت  دارای  هیدرولیک  جک  می کند. 
سرعت یک دکانیوتن بر ثانیه بار را اعمال می کند. در شکل 5 تصویر 
نمونه های ملات آورده  بر روی  انجام آزمایش مقاومت کششی  نحوه 

شده است.
شده  آورده  نمونه ها  کششی  مقاومت  تغییرات  روند   6 شکل  در 
شاهد  نمونه  کششی  مقاومت  می شود  ملاحظه  که  همان طور  است. 

حاوی %7  نمونه های  تمامی  از  که  می باشد  مگاپاسکال   1/11 برابر 
افزودنی مقاومت کششی کمتری دارد، بطوری که این مقدار مقاومت 
در نمونه های حاوی IP ،GP ،EP و RP به ترتیب برابر 1/65، 1/22، 
1/41 و 1/26 می باشد. بنابراین به دلیل وجود ترکیبات کلسیم کربنات 
که  بوده   EP حاوی  نمونه های  به  مربوط  مقاومت کششی  بیشترین 
برخی از مواد تشکیل دهنده آن مشابه سیمان می باشد. در نمونه های 
حاوی RP روند کاهشی شدیدی در مقاومت کششی رخ داده است که 
مربوط به عدم چسبندگی مواد پلاستیکی با خمیر سیمان می باشد. 
نمونه  از  نمونه ها و در درصدهای مختلف، مقاومت کششی  در سایر 
شاهد بیشتر بوده؛ با ذکر این مسأله که در نمونه های EP و IP به 
جایگزینی،   %28 مقدار  در  که  شده  کاسته  مقاومت  این  از  تدریج 
مقاومت کششی نزدیک به نمونه شاهد خواهد داشت و همچنین در 
نمونه های GP مشابه روند تغییرات مقاومت فشاری، مقاومت کششی 
نیز پیوسته رو به افزایش می باشد تا در مقدار جایگزینی 28% به عدد 

1/44 مگاپاسکال رسیده است.
بنابراین بطور کلی بجز نمونه های RP که فقط تا مقدار جایگزینی 
 %28 مقدار  تا  می توان  نمونه ها  مابقی  در  می شود،  توصیه   %7
جایگزینی انتظار مقاومت کششی مطلوبی را داشت. به این نکته نیز 
و طرح  استفاده  مورد  بازیافتی  پودرهای  ذرات  اندازه  که  توجه شود 

اختلاط موردنظر نیز می تواند تأثیر زیادی بر روی نتایج بگذارد. 
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شکل 8. درصد جذب آب نمونه ها بر حسب نوع افزودنی در سن 7 روزه
Fig. 8. Water Absorption versus the type of Pozzolanic Material at the age of 7 days (%)

 

شکل 9. درصد جذب آب نمونه ها بر حسب نوع افزودنی در سن 28 روزه
Fig. 9. Water Absorption versus the type of Pozzolanic Material at the age of 28 days (%)
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شکل 10. درصد جذب آب نمونه ها بر حسب نوع افزودنی در سن 56 روزه
Fig. 10. Water Absorption versus the type of Pozzolanic Material at the age of 56 days (%)

 

شکل 11. درصد جذب آب نمونه ها بر حسب نوع افزودنی در سن 90 روزه
Fig. 11. Water Absorption versus the type of Pozzolanic Material at the age of 90 days (%)
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تغییرات مقاومت  نزولی  اطمینان و سیر  لذا جهت حفظ حاشیه 
کششی در برخی نمونه ها، توصیه می شود بطور کلی استفاده از این 
به مقدار  چهار نوع افزودنی که در این مقاله بکار برده شدند، نهایتاً 

14% جایگزینی محدود شود.
ترکیبات  ارزیابی  معیار  فشاری  مقاومت  عمدتاً  اینکه  وجود  با 
در  که  است  ضروری  اما  می باشد،  و...  بتن  ملات،  از  اعم  سیمانی 
قسمت مقاومت کششی نیز به مسأله اقتصادی و زیست محیطی توجه 
نمود. در نتیجه با برآیندگیری نتایج حاصله و بهبود اقتصاد و شرایط 
محیطی، می توان استفاده از مقادیر کم افزودنی های بازیافتی به جای 
سیمان را در همه حالات توصیه نمود. چرا که در بدبینانه ترین حالت، 
احتمال دارد تا چند درصدی نیز از مقاومت نمونه کاسته شود، اما با 
توجه به ملاحظات اجرایی و ضرایب ایمنی درنظر گرفته شده توسط 
بطوری  نمود؛  استفاده  بازیافتی  افزودنی  مواد  این  از  می توان  طراح، 
که علاوه بر مسائل فنی، مسائل زیست محیطی و اقتصادی نیز تا حد 

امکان مرتفع شود.
با نگاهی دیگر به نتایج حاصل از شکل 6 می توان دریافت که در 
مقاومت  تغییرات  روند  میانگین   RP نمونه های  بجز  نمونه ها  تمامی 

کششی مثبت بوده بطوری که از 13 تا 25% متغیر است. در تمامی 
نمونه  از  بیشتر  کششی  مقاومت  مقدار   RP نمونه های  بجز  نمونه ها 
مقدار  افزایش  با   IP و   EP نمونه های  در  که  بگونه ای  بوده،  شاهد 
استفاده از افزودنی، از مقدار مقاومت کششی کاسته شده و بطوری که 
در مقدار 28% جایگزینی درصد افزایش مقاومت کششی به ترتیب 
با  دارد  احتمال  که  است  معنی  بدین  این  می باشد.  و %0   +5 برابر 
افزایش بیش از این مقدار )%28( مقاومت کششی نمونه ها از مقدار 
نمونه شاهد کمتر شود. لذا مقدار استفاده بیش از 28% به هیچ عنوان 
توصیه نمی شود. اما در نمونه های GP به دلیل داشتن مواد سیلیسی و 
خاصیت چسبندگی مناسب سیلیس با افزایش مقدار استفاده، مقاومت 

کششی نیز افزایش یافته است.
با جمع بندی مطالب فوق، می توان به این نکته اشاره نمود که هر 
چه افزودنی استفاده شده دارای ترکیباتی شبیه به سیمان )سیلیس 
- کلسیم کربنات و...( باشد، عملکرد بهتری در بهبود مقاومت کششی 

و یا فشاری خواهد داشت.

3-3- آزمایش جذب آب

 
 

 

شکل 12. نمودار جذب آب مقایسه ای نمونه ها
Fig. 12. Comparative Water Absorption diagram
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جدول 3. مقایسه نتایج حاصل از آزمایش جذب آب
Table 3. Comparison of the results of the Water Absorption Test

آزمایش جذب آب بر روی نمونه های مکعبی به ابعاد 5 سانتی متر 
 ASTM روزه بر اساس استاندارد   90 و   56  ،28  ،7 و در سنین 
C642 [30] انجام شد. از هر طرح سه نمونه مکعبی ساخته شده 

که جذب آب نهایی بر اساس میانگین گیری از مقادیر جذب آب 
بدست آمده برای هر نمونه محاسبه شد. نمونه ها را پس از عمل آوری 
2±23 درجه سانتی گراد، از آب  در حوضچه های آب با دمای ثابت 
خارج گردیده و پس از خشک شدن تدریجی در محیط آزمایشگاه، 
جهت تعیین وزن خشک در داخل کوره با دمای 100 الی 110 درجه 
سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرارداده شدند. سپس نمونه ها از گرمکن 
خارج و پس از رسیدن به دمای محیط توسط ترازوی دیجیتال با دقت 
0/1 گرم توزین شدند. پس از آن برای 24 ساعت دیگر نمونه ها در 

کوره قرارداده شده و سپس توزین گردیدند. این فرآیند تا آنجا ادامه 
پیدا کرده که تفاضل دو توزین متوالی کمتر از 0/5% وزن خشک 
شود. آخرین توزین به عنوان وزن خشک نمونه یادداشت گردید. پس 
از خنک شدن تدریجی نمونه ها در محیط آزمایشگاه، برای بدست 
آوردن وزن نمونه اشباع با سطح خشک، نمونه ها به داخل حوضچه 
آب با دمای 21 درجه سانتی گراد بازگردانده شدند. نمونه ها پس از 
گذشت حداقل 48 ساعت از حوضچه مذکور خارج و پس از خشک 
کردن رطوبت سطحی توسط حوله خشک، توزین شدند. نمونه های 
مذکور دوباره به مدت 24 ساعت در همان حوضچه نگهداری شده و 
سپس از حوضچه خارج گردیده و دوباره به همان شیوه قبلی توزین 
جایی ادامه پیدا می کند که اختلاف دو توزین  این روند تا  شدند. 

 
 

 )%( شاهد نمونه به نسبت تغییرات طرح
 روزه 09 روزه 65 روزه 82 روزه 7

A 0 0 0 0 
EP-7% 21- 22- 8/20- 5/20- 

EP-14% 7/1- 5/1- 1- 9/2- 
EP-21% 5+ 12/1+ 2- 5/1- 
EP-28% 18+ 22+ 20+ 7/9+ 
GP-7% 18+ 1/7+ 7+ 9/5+ 

GP-14% 8/7+ 9/6+ 5+ 9/1+ 
GP-21% 1/5+ 6/4+ 0 5/0+ 
GP-28% 2+ 5/0+ 9- 9/20- 
IP-7% 6/7- 1/5- 4- 6/1- 

IP-14% 4/8- 7/7- 5/5- 4/1- 
IP-21% 7/8- 7/5- 4- 4/1- 
IP-28% 4/9- 8/1- 5/2- 2- 
RP-7% 1/8+ 9/7+ 5/7+ 4/5+ 

RP-14% 7/19+ 8/9+ 8/9+ 9/8+ 
RP-21% 4/47+ 8/28+ 5/27+ 1/26+ 
RP-28% 1/84+ 40+ 5/16+ 7/11+ 
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EP-28% شکل 13. تصویر میکروسکوپ الکترونیکی از نمونه
Fig. 13. SEM Photomicrographs of the specimen 

containing 28% EP

RP-28% شکل 16. تصویر میکروسکوپ الکترونیکی از نمونه
Fig. 16. SEM Photomicrographs of the specimen 

containing 28% RP

IP-28% شکل 15. تصویر میکروسکوپ الکترونیکی از نمونه
Fig. 15. SEM Photomicrographs of the specimen 

containing 28% IP

GP-28% شکل 14. تصویر میکروسکوپ الکترونیکی از نمونه
Fig. 14. SEM Photomicrographs of the specimen 

containing 28% GP

متوالی کمتر از 0/5% وزن سنگین تر باشد. در پایان، آخرین توزین 
به عنوان وزن اشباع با سطح خشک یادداشت گردیده و درصد جذب 

آب محاسبه شده است.
در شکل 7 تصویر نمونه ها جهت انجام آزمایش جذب آب هنگامی 
که درون گرمکن الکتریکی قرار داده شدند، به نمایش در آمده است.

نتایج حاصل از آزمایش جذب آب نمونه ها در سنین 7، 28، 56 

عمده  کلی  بطور  است.  شده  آورده   11 تا   8 اشکال  در  روزه   90 و 
تغییرات جذب آب نمونه ها با افزایش سن نمونه، بصورت افزایش بوده 
می باشد.  روزه   28 و   7 سن  به  مربوط  افزایش  درصد  بیشترین  که 
آب  جذب  درصد  در  چندانی  تغییرات  نتایج،  به  توجه  با  همچنین 
نمونه ها در سنین 28، 56 و 90 روزه رخ نداده است که می تواند به 
این علت باشد که ماده چسبنده اصلی نمونه های ملات ساخته شده 
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جدول 4. مقایسه نتایج این مقاله با نتایج سایر محققان
Table 4. Comparison between the results of this Study and previous Research Works

سیمان پرتلند تیپ دو بوده که در سن 28 روز به مقاومت و گیرش 
قبیل  از  دیگری  انواع  مصرفی  افزودنی های  اگر  می رسد.  خود  نهایی 
میکروسیلیس، زئولیت، خاکستر بادی و غیره بودند، طبیعتاً نتایج در 
سنین 56 و 90 روزه به گونه ای دیگر می شد. بنابراین معیار ارزیابی 
را می توان بر حسب نتایج در سنین 7 و 28 روزه بررسی نمود. درصد 
جذب آب نمونه شاهد در سنین 7 و 28 روزه به ترتیب برابر 9/5 و 
19/5% می باشد. درصد جذب آب نمونه های حاوی EP و IP کمتر 

از نمونه شاهد بوده که بدین معنی است که افزودن پودر پوسته تخم 
مرغ و آهن سبب کاهش جذب آب ملات شده که این مقدار به ترتیب 
تا 12 و 9/5% می باشد. با افزایش استفاده از پودر شیشه، به تدریج 
از مقدار جذب آب نمونه ها کاسته شده است، بنابراین انتظار می رود 
مقاومت فشاری و کششی به تدریج افزایش یابد. اهمیت استفاده از 
پودر پوسته تخم مرغ و آهن در ملات، در مقدار استفاده از 7% بوده 
که در سن 28 روزه جذب آب به مراتب کمتری نسبت به نمونه شاهد 

 
 

 محققین
 فشاری مقاومت تغییرات

 )%( A به نسبت
 کششی مقاومت تغییرات

 )%( A به نسبت
 به نسبت آب جذب تغییرات

A )%( 
EP GP RP EP GP RP EP GP RP 

 ین)ا قلهکی و پاچیده
 مقاله(

82+ 63+ 71+ 94+ 63+ 79+ 5/75- 4/73- 9/5+ 

 - - - - - +5 - - 3 ]77[و همکاران  گوسیکا

 - - +867 - - - - - -2 ]78[و همکاران  بینیسی
و همکاران  یونگت یونگ

]76[ 3/2+ - - - - - 2- - - 

 - - +8 - - - - - -86 ]79[و همکاران  بالتو
ماتوس و  مافالدا
 - - - - - - - -5 - ]75[ ینهوسوساکوت

 - -69 - - - - - -5 - ]73[و همکاران  پاتل

 - -2 - - +78 - - +3 - ]71[و همکاران  ابدوعلی

 - - - - - - - +66 - ]72[و همکاران  چن

 - - - - - - - +4 - ]74[و همکاران  شاو

 - - - - - - - +68 - ]83[و وانگ  لیو

 - - - - - - - +5 - ]87[و همکاران  وانگ

 - - - - - - - 3 - ]88[و همکاران  سای

 - - - - - - -83 - - ]86[ یرمنسیو دگ ایلماز

 - - - - - - +4 - - ]89[و همکاران  هریانگ
 -8 - - - - - - - - ]85[و همکاران  چنی
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در مقایسه با سن 7 روزه دارد که این روند کاهشی در سنین بالاتر 
نیز رخ داده است.

به منظور درک بهتر و مقایسه بین نتایج حاصل از آزمایش جذب 
آب، نمودار تجمعی به صورت شکل 12 ارائه شده است. همان طور که 
ملاحظه می شود، در تمامی نمونه ها بیشترین تغییر در مقدار جذب 
سنین  در  و  می باشد  روز   28 تا   7 سنین  حدفاصل  به  مربوط  آب 
مقادیر جذب آب مشاهده  در  تغییرات چندانی  روزه  و 90   56 ،28
نشده است. بطور کلی بیشترین و کمترین مقدار جذب آب مربوط به 
افزایش  با  نمونه ها  IP می باشد. همچنین در کلیه  RP و  نمونه های 
از  آن  تبع  به  که  یافته  افزایش  نیز  آب  مقدار جذب  افزودنی،  مقدار 
صرفاً  شد،  خواهد  کاسته  نیز  و کششی  فشاری  های  مقاومت  مقدار 
در نمونه های GP با افزایش مقدار افزودنی در ملات، از مقدار جذب 
و  فشاری  مقاومت های  آن  تبع  به  که  است  شده  کاسته  ملات  آب 
کششی نیز افزایش خواهند بافت. چرا که هر چه ملات یا بتن، دارای 
حفرات کمتری در بافت خود باشند، احتمال نفوذ خطرات شیمیایی و 
عوامل خارجی به درون آن کاهش یافته و مقاومت فشاری و کششی 
افزایش خواهد یافت. بنابراین هرچه نمونه ملاتی دارای مقدار جذب 

آب کمتری باشد، از پایداری بیشتری برخوردار می باشد.
به  نسبت  نمونه ها  آب  جذب  آزمایش  از  حاصل  نتایج  همچنین 
نمونه شاهد در تمامی سنین، بطور خلاصه در جدول 3 آورده شده اند. 
همان طور که ملاحظه می شود در تمامی نمونه ها با افزایش سن نمونه، 

مقدار جذب آب کاهش یافته است.

)SEM( 4-3- آزمایش میکروسکوپ الکترونیکی
نمونه  سری  پنج  نمونه ها،  ریزساختار  خواص  شناخت  منظور  به 
شامل یک سری نمونه های بدون افزودنی )نمونه شاهد( و چهار سری 
نمونه های با %28 جایگزینی افزودنی در سن 28 روزه، در آزمایشگاه 
گرفتند.  قرار   SEM آزمایش  تحت  سمنان  دانشگاه  مواد  مهندسی 
در واقع به کمک انجام این آزمایش می توان به ساختار درونی ملات 
حاوی مواد افزودنی بکار رفته پی برده و اثر هر یک را بر روی بافت 
ساختار ملات مشاهده نمود. در اشکال 13 الی 16 تصاویر بدست آمده 
از آزمایش SEM بر روی نمونه ها نشان داده شده است. همان طور که 
ملاحظه می شود، نمونه های GP و IP از بافت یکپارچه تری نسبت به 
نمونه های EP و RP برخوردار بوده و بنابراین میزان جذب آب آنها 

کمتر و خصوصیات مکانیکی آنها بیشتر می باشد. همچنین ترک ها و 
 IP کمتر و در نمونه GP شکاف های عمیق در بافت ساختاری نمونه
)به علت وجود ترک خوردگی ظاهری( بیشتر از سایر نمونه ها می باشد.

4- مقایسه نتایج این مقاله با تحقیقات قبلی
از آنجایی که از دیرباز استفاده از مواد سیمانی طبیعی و یا موادی 
که خاصیت چسبندگی مناسبی دارند، در ترکیبات ملات یا بتن مورد 
توجه بوده است، لذا همواره سعی شده است تا آنجایی که امکان دارد 
در  مواد  نوع  این  از  استفاده  مقدار  افزایش  راهکاری جهت  دنبال  به 
ملات یا بتن بود. یکی از اهدافی که در این مقاله مدنظر بوده است، 
اندازه  با  بازیافتی  افزودنی  مواد  و  اختلاط  طرح  بتوان  که  است  این 
با یکدیگر ترکیب نمود که بتوان مقدار  ذرات مناسبی را به گونه ای 
استفاده از سیمان را کاهش داد و در عین حال، به مقاومت موردنظر 
نیز دست یافت. حال با توجه به این موضوع، برخی از نتایج این مقاله 
سالیان  طی  محققان  از  آمده  بدست  نتایج  ایده آل ترین  و  بهترین  با 
اخیر در جدول 4 مورد ارزیابی و مقایسه واقع شده است. همان طور 
که ملاحظه می شود، طبق طرح اختلاط، اندازه ذرات افزودنی و مقدار 
جایگزینی آنها، تقریباً در تمامی آزمایشات نتایج بهتری نسبت به سایر 
محققین بدست آمده است که به عبارت دیگر، استفاده بهینه تری از 

مواد افزودنی بازیافتی شده است.

5- روابط پیشنهادی جهت تعیین مقاومت فشاری و کششی
با توجه به اینکه مقادیر بدست آمده از این پژوهش، از پیوستگی 
هر  برای  اول  درجه  منحنی های  برازش  با  بوده،  برخوردار  مناسبی 
در  نمونه ها  و کششی  فشاری  مقاومت  تعیین  روابطی جهت  نمودار، 
جدول 5 پیشنهاد شده است. همان طور که مشاهده می شود، ضریب 
رگرسیون )R2( تمامی روابط نزدیک به 1 بوده، لذا روابط پیشنهادی 
’F و FT به ترتیب مقاومت 

C از دقت مناسبی برخوردارند. در این روابط
جایگزینی  درصد  به  مربوط  پارامتر   X و  نمونه ها  کششی  و  فشاری 
افزودنی به جای سیمان در ملات می باشد. لازم به ذکر است روابط 
ارائه  جهت  لذا  بوده،  مقاله  این  در  موجود  اختلاط  طرح  برای  فوق 
روابط بیشتر در آینده قابل ارائه است. همچنین به کمک نتایج حاصل 
آنها در شکل 17  بین  ارتباط  و کششی،  فشاری  مقاومت  آزمایشات 

ارائه شده است.
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جدول 5. روابط پیشنهادی جهت پیش بینی مقاومت نمونه ها
Table 5. Relationships for prediction of the Strength and Water Absorption Values

 
 

 

شکل 17. رابطه بین مقاومت فشاری و کششی
Fig. 17. The relationship between compressive and tensile strength

 
 

 )2R( ونیرگرس بیضر ونیرگرس روابط طرح شیآزما نوع

 یفشار مقاومت

EP F’C = -0.16 X + 20.65 0.77 

GP F’C = +0.31 X + 12.00 0.94 

IP F’C = -0.22 X + 21.20 0.96 

RP F’C = -0.53 X + 20.7 0.92 

 یکشش مقاومت

EP FT = -0.02 X + 1.82 0.95 

GP FT = +0.01 X + 1.15 0.94 

IP FT = -0.01 X + 1.51 0.99 

RP FT = -0.03 X + 1.43 0.87 
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6- نتیجه گیری
روزه(،   28( فشاری  مقاومت  آزمایشات  یکسری  مقاله،  این  در 
و  روزه(   90 و   56  ،28  ،7( آب  روزه(، جذب   28( کششی  مقاومت 
و %28   21 ،14 ،7  ،0 که حاوی  نمونه های ملات  روی  بر   SEM

آهن  شیشه،  تخم مرغ،  پوسته  پودرهای  شامل  بازیافتی  افزودنی های 
و لاستیک با سیمان جایگزین شدند، انجام شده که نتایج به صورت 

زیر حاصل شد:
- با افزودن 7% پودر پوسته تخم مرغ، آهن و لاستیک به نمونه های 
ملات، مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 18، 26 و 
17% افزایش یافت، اما در نمونه های حاوی پودر شیشه، کاهش 
5 درصدی مشاهده شد که البته با افزایش درصد استفاده از پودر 
شیشه در ملات، مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد تا حدود 
36% افزایش یافت. اما بطور کلی در سایر نمونه ها با افزایش میزان 
کاهشی  روندی  فشاری  مقاومت  بازیافتی،  پودرهای  از  استفاده 
داشته اما همچنان بیشتر از نمونه شاهد می باشند. بیشترین روند 
کاهشی در نمونه ها، مربوط به نمونه های حاوی پودر لاستیک بوده 
که با افزایش مقدار استفاده از آن، مقاومت فشاری تا حدود %60 
یافته است که می تواند به علت عدم چسبندگی مناسب  کاهش 
بطور  حال،  این  با  باشد.  و سنگدانه ها  با خمیر سیمان  لاستیک 
بازیافتی در ملات های سیمانی روند  کلی استفاده از 14% مواد 

مناسبی از مقاومت فشاری را دربر خواهد داشت.
- با توجه به نتایج حاصل از آزمایش مقاومت کششی نمونه های ملات، 
به جز نمونه های حاوی پودر لاستیک که فقط تا مقدار جایگزینی 
مقدار %28  تا  می توان  نمونه ها  مابقی  در  می شود،  توصیه   7%

جایگزینی انتظار مقاومت کششی مطلوبی را داشت. به طوری که در 
مقدار 28% جایگزینی، مقاومت کششی نمونه شاهد و نمونه های 
حاوی پودر شیشه، پوسته تخم مرغ و آهن به ترتیب برابر 1/11، 
1/44، 1/17 و 1/11 مگاپاسکال می باشد. با این وجود، تقریباً در 
تمامی نمونه ها، استفاده از 7% مواد افزودنی در ملات، مقاومت 

کششی بیشتری ارائه خواهد داد.
- با توجه به نتایج حاصل از آزمایش جذب آب، بطور کلی در تمامی 
نمونه ها بیشترین تغییر در مقدار جذب آب مربوط به حدفاصل 
سنین 7 تا 28 روزه بوده و در سنین 28، 56 و 90 روزه تغییرات 
است. درصد جذب  نشده  مقادیر جذب آب مشاهده  چندانی در 

و   9/5 برابر  ترتیب  به  روزه   28 و   7 سنین  در  شاهد  نمونه  آب 
 IP و   EP نمونه های حاوی  آب  %19/5 می باشد. درصد جذب 

کمتر از نمونه شاهد بوده که بدین معنی است که افزودن پودر 
پوسته تخم مرغ و آهن سبب کاهش جذب آب ملات شده که 
این مقدار به ترتیب تا 12 و %9/5 می باشد. همچنین با افزایش 
استفاده از پودر شیشه، از مقدار جذب آب نمونه ها تا حدود %19 

کاسته شده است.
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