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ABSTRACT:  In recent years demand for mobile electrical power has been increased and due to this 
application, energy harvester systems have been developed to convert mechanical energy into suitable 
electrical energy using smart materials. In this investigation, a novel arrangement of a new energy 
harvester using magnetic shape memory alloys is developed. Elements of smart materials (
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ABSTRACT  
In recent years demand for mobile electrical power has been increased and due to this application, energy harvester 

systems have been developed to convert mechanical energy into suitable electrical energy using smart materials. In this 
investigation, a novel arrangement of a new energy harvester using magnetic shape memory alloys is developed. Elements 
of smart materials ( 50 28.5 21.5Ni Mn Ga ) are attached to a corrugated beam and their roots are fixed to the base support. 
The reason of for using the corrugated beam is to increase the stiffness of the structure in less thickness and also to 
increase the effective strain field in smart material elements.  This feature reduces the length of the system and the 
occupied volume. The way of harvesting energy from this system is based on the conversion of vibrational energy to the 
magnetic flux gradient. That is to say; there is a number of copper coils that wrapped around the elements in a constant 
magnetic field. If strain or stress field is applied to the smart material elements, some variants in a specific direction are 
changed and as a result,  the electrical current is induced to the coils. The alternating current voltage is produced as a 
result of the change in the magnetic flux of the surrounding coil according to Faraday’s Law. The problem is studied with 
simulations in Abaqus using user material code for modeling behaviour of magnetic shape memory alloy elements. Also, 
to simulate the material properties of smart material substance, Kiefer and Lagoudas nonlinear model is used. It will be 
shown the effect of various parameters on the output voltage value. 
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 ) 
are attached to a corrugated beam and their roots are fixed to the base support. The reason for using 
the corrugated beam is to increase the stiffness of the structure in less thickness and also to increase 
the effective strain field in smart material elements. This feature reduces the length of the system and 
the occupied volume. The way of harvesting energy from this system is based on the conversion of 
vibrational energy to the magnetic flux gradient. That is to say; there is a number of copper coils wrapped 
around the elements in a constant magnetic field. If strain or stress field is applied to the smart material 
elements, some variants in a specific direction are changed and as a result, the electrical current is 
induced to the coils. The alternating current voltage is produced as a result of the change in the magnetic 
flux of the surrounding coil according to Faraday’s Law. The problem is studied with simulations in 
Abaqus using user material code for modeling behaviour of magnetic shape memory alloy elements. 
Also, to simulate the material properties of smart material substance, Kiefer and Lagoudas nonlinear 
model is used. It will be shown the effect of various parameters on the output voltage value.
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1- INTRODUCTION
Today, corrugated structures are playing a key role in 

different industries, e.g., aerospace, marine, and automotive. 
For instance, in modern airplanes, most parts of the wings 
and tails are made of corrugated beams.  These structures 
undergo vibrations due to interaction with the environmental 
loads. Vibration energy is one of the common energy types 
in nature. The vibration energy in the environment is a 
potential source for energy harvesting and converting it to 
electrical low power type for application in remote devices 
that require microwatt and mill watt energy scales [1, 2]. All 
kinds of Magnetic Shape Memory Alloys (MSMA) energy 
harvester systems can be divided into two categories named 
force driven and velocity driven [3]. In the force-driven 
one, the direct force is applied to the MSMA components. 
A force driven MSMA-based energy harvester was studied 
by Karaman et al. [4]. They utilized the martensitic variant 
reorientation mechanism under applying a slow uniaxial load 
field and 1.6T bias magnetic field. A thermodynamic based 
constitutive equation for MSMA together with Faraday’s law 
of induction was implemented by Bruno et al. [5] to study 
the same energy harvester system. Also, a novel inertial 
energy harvester using MSMAs has been implemented by 
Askari-Farsangi et al. [6]. Application of MSMA elements 
used for harvesting vibrational energy from a simple beam 

was studied and the relation between the strain field and 
magnetization was shown. Various parameters like pre-strain, 
number of MSMA elements and bias magnetic field were 
surveyed in detail. Although several works have been carried 
out in energy harvesting methods and application of MSMA 
materials, to the knowledge of the authors there is almost 
no work on the investigation of parameter’s effect and the 
fraction of harvested voltage per volume. In this paper, it will 
be shown that the size of the developed MSMA based energy 
harvester arrangement can get smaller using corrugated 
structures. This is an important achievement for using this 
kind of MSMA energy harvester in small-sized consumers 
and the charging of such remote devices. 

2- METHODOLOGY
For harvesting electrical voltage from the vibrational 

motion of a corrugated cantilever beam, MSMA elements are 
attached to the top of the corrugated beam. The reason for 
choosing this point for attaching the MSMA elements goes 
back to its maximum strain. This way, the maximum capacity 
of the system could be exploited. MSMA materials have two 
types of recoverable strain: Thermoelastic strain, and Pseudo 
elastic strain resulting from the reorientation of the martensite 
variants. The total retrievable strain is [7]:

r teε ε ε= + � (1)
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Four possible configurations of magnetization are 
described below [7]:

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

- [cos( ) sin( ) ]

- [cos( ) sin( ) ]

[cos( ) sin( ) ]

- [cos( ) sin( ) ]

= +

= −

= +

= +

sat
x y

sat
y x

sat
x y

sat
y x

M M

M M

M M

M M

θ ε θ ε

θ ε θ ε

θ ε θ ε

θ ε θ ε �

(3)

Each equation expresses a magnetization of satM in a 
direction 

iθ  determined by the rotation of the magnetization 
vector about its magnetic field direction.

To explain the effective magnetic field exists in X and Z 
directions inside MSMA materials, Eq. (4) is used:
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Kiefer and Lagoudas calibrated their model by performing 
an experiment at constant compressive stress and examining 
the applied magnetic field-strain graph to identify the applied 
magnetic field values at which the reorientation started and 
finished [7]. This equation is as follows [7]:

3 4,max 2
0

3 4

2 2
1 3 4

(cos( ) sin( ))1
2 (sin( ) cos( ))

(sin ( ) sin ( ))

 + +
= + ∆ −  

−  
∂

+ − −
∂

eff
xr sat
eff
y

H
S M

H

fK

ξ

ξ

θ θ
π σε σ µ

θ θ

ρ θ θ
ξ �

(5)

3- RESULTS AND DISCUSSION
As mentioned before, a corrugated structure is used which 

is connected to three MSMA elements in top of the beam. In 
the following, the behavior of the energy-harvester system is 
represented.

Fig. 1 depicts the effect of the number of MSMA elements 
on the system output. This Figure consists of 3 modes with 
1, 3, and 5 MSMA elements. As you can see, as the number 
of MSMA elements increases from 1 to 3, the output voltage 
amplitude increases. As the number of elements increases 
from 3 to 5, although the output voltage amplitude is higher 
at the beginning of the diagram, it decreases rapidly, due to 
increased structural stiffness and a decrease in the effective 
strain field. In other words, with increasing structural stiffness, 
the strain field does not reach the maximum usable amount 

and practically the mean square root of the output voltage 
decreases relative to the 3 element model.

Fig. 2 depicts the effect of the bias magnetic field on the 
system output. In this case, 3 MSMA elements are used. 
According to the results, the simulations at 0.4 Tesla field 
show that the copper coil is not properly stimulated and 
the output voltage has a maximum amplitude of about 0.2 
Volts. By increasing the bias field and reaching 0.6 Tesla, the 
system voltage output effectively increases to a maximum 
of 0.6 Volts. As the bias field continues to rise to 0.8 Tesla, 
the output voltage amplitude is again reduced, because the 
pseudoelastic behavior of the MSMA materials, in this case, 
starts at 0.6 Tesla.

 Another parameter affecting the output voltage is the 
pre-strain of the MSMA elements. Fig. 3 depicts the effect 
of this parameter. As you can see, the increase of the pre-
strain from 2% to 4% reduces the output voltage. Due to the 
structural limitation of the MSMA materials, by increasing 
the strain to 4% the strain field applied to the elements 
exceeds the permissible limit (6.4%) and part of the hysteresis 
loop becomes continuous and does not generate energy. 
Although the 2% pre-strain appears to produce more voltage, 
it is observed that sometimes the strain field has a positive 
magnitude, which in turn causes fracture in the elements and 
not practical for real applications.

4- CONCLUSION
In this study, a new arrangement of energy harvester 

system was established that uses MSMA elements in the 
corrugated beam structure. Firstly, the theoretical concepts of 
the problem were studied. Then, a geometry of the structure 
was modeled and the mechanical properties of the MSMA 
materials were added to this model that was formed as a 
UMAT subroutine in Abaqus software. Numerical results 

 

Fig. 1 Comparison of output voltage vs. time for 1, 3 and 5 MSMA elements, 3% pre-strain and 0.6 T bias magnetic 
field 

  

Fig. 1. Comparison of output voltage vs. time for 1, 3 and 5 
MSMA elements, 3% pre-strain and 0.6 T bias magnetic field

 

 

Fig. 2 Comparison of output voltage vs. time for 3 magnetic fields 0.4 Tesla, 0.6 Tesla, and 0.8 Tesla 

  

Fig. 2. Comparison of output voltage vs. time for 3 magnetic fields 
0.4 Tesla, 0.6 Tesla, and 0.8 Tesla 

 

Fig. 3 Comparison of output voltage vs. time for 3 pre- strains 2%, 3%, and 4% 

 

Fig. 3.  Comparison of output voltage vs. time for 3 pre- strains 
2%, 3%, and 4%
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showed that due to vibration of the beam, magnetization along 
its longitudinal direction was varied and led to the generation 
of electrical current according to Faraday’s law of induction. 
The amount of this voltage was reduced over time due to the 
hysteresis behavior of the MSMA elements. After that, the 
effect of element numbers, pre-strain and bias magnetic field 
on output voltage were investigated. According to the results, 
the root means square of the output voltage in the corrugated 
beam is about 15% higher than in the simple beam. Also with 
this arrangement, we were able to reduce the occupation 
volume by 30%. Ultimately, this arrangement is capable of 
producing  

3 

 

Fig. 1 Comparison of output voltage vs. time for 1, 3 
and 5 MSMA elements, 3% pre-strain and 0.6 T bias 
magnetic field 

       Fig. 1 depicts the effect of the number of 
MSMA elements on the system output. This figure 
consists of 3 modes with 1, 3, and 5 MSMA elements. As 
you can see, as the number of MSMA elements 
increases from 1 to 3, the output voltage amplitude 
increases. As the number of elements increases from 3 
to 5, although the output voltage amplitude is higher at 
the beginning of the diagram, it decreases rapidly, 
due to increased structural stiffness and a decrease in 
the effective strain field. In other words, with increasing 
structural stiffness, the strain field does not reach the 
maximum usable amount and practically the mean 
square root of the output voltage decreases relative to 
the 3 element model. 

 

Fig. 2 Comparison of output voltage vs. time for 3 
magnetic fields 0.4 Tesla, 0.6 Tesla, and 0.8 Tesla 

       Fig. 2 depicts the effect of the bias magnetic 
field on the system output. In this case, 3 MSMA 
elements are used. According to the results, the 
simulations at 0.4 Tesla field show that the copper coil is 
not properly stimulated and the output voltage has a 
maximum amplitude of about 0.2 Volts. By 
increasing the bias field and reaching 0.6 Tesla, the 
system voltage output effectively increases to a 
maximum of 0.6 Volts. As the bias field continues to 
rise to 0.8 Tesla, the output voltage amplitude is again 
reduced, because the pseudoelastic behavior of the 
MSMA materials, in this case, starts at 0.6 
Tesla. 

 

Fig. 3 Comparison of output voltage vs. time for 3 pre- 
strains 2%, 3%, and 4% 

       Another parameter affecting the output voltage 
is the pre-strain of the MSMA elements. Fig. 3 
depicts the effect of this parameter. As you can see, the 
increase of the pre-strain from 2% to 4% reduces the 
output voltage. Due to the structural limitation of the 
MSMA materials, by increasing the strain to 4% the 
strain field applied to the elements exceeds the 
permissible limit (6.4%) and part of the hysteresis loop 
becomes continuous and does not generate 
energy. Although the 2% pre-strain appears to produce 
more voltage, it is observed that sometimes the 
strain field has a positive magnitude, which in turn 
causes fracture in the elements and not practical for real 
applications. 

1.4- Conclusion 

       In this study, a new arrangement of energy 
harvester system was established that uses MSMA 
elements in the corrugated beam structure. Firstly, the 
theoretical concepts of the problem were studied. Then, 
a geometry of the structure was modeled and the 
mechanical properties of the MSMA materials were 
added to this model that was formed as a UMAT 
subroutine in Abaqus software. Numerical results 
showed that due to vibration of the beam, 
magnetization along its longitudinal direction was varied 
and led to the generation of electrical current according 
to Faraday’s law of induction. The amount of this voltage 
was reduced over time due to the hysteresis behavior of 
the MSMA elements. After that, the effect of element 
numbers, pre-strain and bias magnetic field on output 
voltage were investigated. According to the results, 
the root means square of the output voltage in the 
corrugated beam is about 15% higher than in the simple 
beam. Also with this arrangement, we were able to 
reduce the occupation volume by 30%. Ultimately, this 
arrangement is capable of producing 31.05μW / cm  energy 
density per impact force. 

References 

[1] S. Priya, D.J. Inman, Energy Harvesting Technologies, 
Springer US, Boston, MA, 2009. 

energy density per impact force.

REFERENCES
[1] S. Priya, D.J. Inman, Energy Harvesting Technologies, 

Springer US, Boston, MA, 2009.
[2] K. Takeya, E. Sasaki, Y. Kobayashi, Design and 

parametric study on energy harvesting from bridge 
vibration using tuned dual-mass damper systems, Journal 
of Sound and Vibration, 361 (2016) 50-65.

[3] N. Tran, M.H. Ghayesh, M. Arjomandi, Ambient 

vibration energy harvesters: A review on nonlinear 
techniques for performance enhancement, International 
Journal of Engineering Science, 127 (2018) 162-185.

[4] I. Karaman, B. Basaran, H.E. Karaca, A.I. Karsilayan, 
Y.I. Chumlyakov, Energy harvesting using martensite 
variant reorientation mechanism in a NiMnGa magnetic 
shape memory alloy, Applied Physics Letters, 90(17) 
(2007) 172505-172505.

[5] N.M. Bruno, C. Ciocanel, H.P. Feigenbaum, A. Waldauer, 
A theoretical and experimental investigation of power 
harvesting using the NiMnGa martensite reorientation 
mechanism, Smart Materials and Structures, 21 (2012) 
094018.

[6] M.A.A. Farsangi, H. Sayyaadi, M.R. Zakerzadeh, A novel 
inertial energy harvester using magnetic shape memory 
alloy, Smart Materials and Structures, 25 (2016) 105024.

[7] A.B. Waldauer, H.P. Feigenbaum, C. Ciocanel, N.M. 
Bruno, Improved thermodynamic model for magnetic 
shape memory alloys, Smart Materials and Structures, 
21(9) (2012) 094015.

HOW TO CITE THIS ARTICLE
O. Safari, M. R. Zakerzadeh, M. Baghani, Finite Element Modeling of a Novel Magnetic 
Shape Memory Alloy Based Energy Harvester Using a Corrugated Beam and Investigating 
the Effective Parameters, Amirkabir J. Mech. Eng., 53(2) (2021) 189-192.

DOI: 10.22060/mej.2019.16355.6341



This
 pa

ge
 in

ten
tio

na
lly

 le
ft b

lan
k



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53 شماره 2، سال 1400، صفحات 799 تا 814
DOI: 10.22060/mej.2019.16355.6341

مدل‌سازی اجزا محدود یک برداشت‌کننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار 
مغناطیسی بر پایه تیر موج‌دار و بررسی پارامترهای موثر بر آن 

امید صفری، محمد رضا ذاکرزاده، مصطفی باغانی* 

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

خلاصه: در سال‌های اخیر کاربرد منابع انرژی سیار و در نتیجه سیستم‌های استحصال انرژی جهت استفاده از منابع 
انرژی محیط، افزایش پیدا کرده است. در این تحقیق، یک چیدمان نوآورانه برای یک سیستم بازیابی انرژی با استفاده 
( تحت بستر یک تیر موج‌دار یک‌سر درگیر و تاثیر پارامترهای محیطی  از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی )
بر ولتاژ بدست آمده، به روش اجزاء محدود بررسی شده است. دلیل استفاده از ساختار موج‌دار، افزایش مقاومت در 
ضخامت‌های کم و همچنین افزایش میدان کرنش موثر در المان آلیاژ حافظه‌دار است که باعث کاهش طول مجموعه و 
حجم اشغالی آن می‌شود. مبنای بازیابی انرژی از سیستم مذکور تبدیل انرژی ارتعاشی تیر به انرژی الکتریکی می‌باشد. 
یک سیم‌پیچ مسی حول المان‌های آلیاژ حافظه‌دار پیچیده شده و این مجموعه در یک میدان مغناطیسی ثابت قرار 
دارد. اگر یک میدان تنش یا کرنش به المان‌های آلیاژ حافظه‌دار وارد شود، جهت‌گیری اجزای موسوم به واریانت تغییر 
کرده و این امر باعث آشفته‌سازی میدان مغناطیسی اطراف المان آلیاژ حافظه‌دار می‌شود که بر اساس قانون فارادی، 
یک جریان الکتریکی در سیم‌پیچ القا می‌کند. این مسئله به وسیله شبیه‌سازی اجزاء محدود در نرم‌افزار آباکوس و 
استفاده از کد ساختاری ماده به جهت مدل‌سازی رفتار آلیاژ حافظه‌دار بررسی شده است. جهت مدل‌سازی رفتار آلیاژ 
حافظه‌دار از مدل غیرخطی گسترش یافته کیفر و لاگوداس استفاده شده است. در این تحقیق، تاثیر شرایط اولیه آلیاژ 

حافظه‌دار و میدان مغناطیسی خارجی بر ولتاژ خروجی بررسی شده است.
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1- مقدمه
مختلف  صنایع  در  کلیدی  نقش  موج‌دار  سازه‌های  امروزه 
نمونه  برای  می‌کنند.  بازی  خودروسازی  و  دریایی  هوایی،  همچون 
در هواپیماهای مدرن اکثر قسمت‌های بال و دم از سازه‌های موج‌دار 
موجود  انرژی  رایج  انواع  از  یکی  ارتعاشی  انرژی  است.  تشکیل شده 
در طبیعت است. این انرژی منبعی مناسب برای بازیابی و تبدیل به 
در  سیار  سیستم‌های  در  استفاده  برای  کم  توان  با  الکتریکی  انرژی 
مقیاس میکرووات و میلی‌وات است ]2-1[. آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی 
می‌تواند گزینه مناسبی برای این کاربرد باشد. میدان القا شده حاصل 
از  به‌صورت گسترده  آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی  از میدان کرنش در 
سال 1996 بررسی شده است. یکی از تحقیقات اولیه در این زمینه 

توسط اولاکو و همکاران ]3[ انجام پذیرفت. آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی 
الکتریک‌ها دارد؛  مزایای متعددی نسبت به سایر مواد همچون پیزو 
910 سیکل( و بازده  از جمله این مزایا می‌توان به عمر خستگی بالا )
عالی در تحریکات با دامنه بالا و فرکانس کم اشاره کرد ]4[. سیستم 
بازیابی انرژی با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی برای ارتعاشات 
با فرکانس کم )100 هرتز و کمتر( مناسب است که این ویژگی باعث 

تمایز آن نسبت به سایر سیستم‌های بازیابی سنتی می‌شود ]5[.
نیرویی  تحریک  کلی  دسته  دو  به  انرژی  بازیابی  سیستم‌های 
نیروی  نیرویی،  تحریک  در   .]6[ می‌شوند  تقسیم  سرعت  تحریک  و 
با  انرژی  بازیابی  سیستم  می‌شود.  وارد  تیر  انتهای  به  مستقیمی 
استفاده از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی و تحریک نیرویی توسط کارمن 
و همکاران ]7[ بررسی شده است. آن‌ها از تغییر جهت‌گیری واریانت‌ها 
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و  تحت میدان مغناطیسی 1/6 تسلا  51.1 24 24.9Ni Mn Ga آلیاژ  در 
بازیابی  انرژی  در  موثر  عوامل  آن‌ها  کردند.  استفاده  غیرمحوری  بار 
خلاقانه  چیدمانی   ]8[ همکاران  و  آویروویک  کردند.  بررسی  را  شده 
در  کردند.  طراحی  پیزوالکتریک  مواد  به کمک  انرژی  بازیابی  جهت 
این ساختار، المان آلیاژ حافظه‌دار به وسیله اشعه لیزر تحریک شده 
واقع  الکتریک می‌شود. در  پیزو  المان  تغییر شکل در  ایجاد  باعث  و 
اشعه لیزر با تحریک آلیاژ حافظه‌دار باعث تغییر شکل آن می‌گردد. 
معادله ساختاری ترمودینامیک آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی با در نظر 
گرفتن تاثیرات قانون فارادی بر آن توسط برونو و همکاران ]9[ بررسی 
شد. همچنین کاربرد آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی در سیستمی مشابه، 
توسط نیسکانن و لیتینن ]10[، مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی با 
استفاده از روش اجزای محدود انجام شده است. آن‌ها گزارش داده‌اند 
اطراف مجموعه،  ثابت  از میدان مغناطیسی  تابعی  ولتاژ خروجی  که 
 ]11[ همکاران  و  گولتیگ  است.  سیم‌پیچ  مشخصات  و  مواد  خواص 
خصوص  در  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  ویژه  خاصیت  از  استفاده  با 
تغییر مغناطیس‌سازی تحت تغییر میدان دما، چیدمانی جدید جهت 
دادند.  پیشنهاد  تغییرات دمای محیط  از  الکتریکی  انرژی  استحصال 
در این تحقیق، تغییر میدان دما به‌صورت مصنوعی با دور و نزدیک 
کردن المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی به منبع گرما با فرکانس 200 
هرتز شبیه‌سازی شده است. این چیدمان توانایی تولید چگالی انرژی 
تحت میدان تغییر دمای 10 درجه کلوین را دارد.  3 mW / cm5
همچنین گوسارو و همکاران ]12[ سیستم بازیابی انرژی حرارتی جدیدی 
آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی  و  پیزوالکتریک  از مواد  ترکیبی  به‌صورت 
پیشنهاد دادند. آن‌ها به منظور انعطاف‌پذیری بیشتر از پلیمر پی.وی.

آلیاژ  از  دما  میدان  به  میدان کرنش  منظور حساسیت  به  و  دی.اف1ِ 
حافظه‌دار در ساختار این سیستم استفاده کردند. این مجموعه با حجم

mJ 3 تحت  / cm0/ 41 mm27 3 توانایی تولید چگالی انرژی  / 5
همکاران  و  والدار  دارد.  را  سانتی‌گراد  درجه  دمای 20  تغییر  میدان 
میدان  شرایط  در  کاربرد  جهت  را   ]14[ لاگوداس  و  کیفر  مدل   ]13[

مغناطیسی ثابت و میدان تنشی ثابت اصلاح کردند.
صیادی و فرسنگی ]15[ نشان دادند مدل قبلی تخمین غیردقیقی 
از ولتاژ خروجی داشته است. آن‌ها وابستگی ولتاژ خروجی به ارتعاشات 
را با استفاده از مدل ساختاری بررسی کردند. اورلی و همکاران ]16[ 

1   PVDF

یک سیستم بازیابی انرژی با استفاده از کامپوزیت فلزی پلیمر یون2 
را بررسی کردند. در این تحقیق، یک سازه با تعدادی سیم‌پیچ که به 
اساس  بر  است.  غوطه‌ور  محلول  یک  در  است  پیچیده شده  آن  دور 
در  مناسب  جایگزین  یک  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  بررسی،  این 

سیستم‌های بازیابی انرژی است.
یک طرح نوآورانه در به‌کارگیری آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی توسط 
فرسنگی و همکاران ]17[ اجرا شده است. در این تحقیق، کاربرد آلیاژ 
حافظه‌دار مغناطیسی در بازیابی انرژی ارتعاشی در بستر یک تیر ساده 
یک‌سر درگیر و همچنین رابطه بین میدان کرنش و مغناطیس‌سازی3 
پیش  همچون  مختلفی  عوامل  تاثیر  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
ثابت  میدان  و  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  المان‌های  تعداد  کرنش، 
و همکاران  فرسنگی  است.  داده شده  نشان  به مجموعه  اعمال شده 
آلیاژ  المان  یک  اتصال  از  حاصل  تجربی  تست  نتایج  همچنین   ]18[

حافظه‌دار مغناطیسی به یک تیر یک‌سر گیردار و بازیابی انرژی حاصل 
از ارتعاشات تیر را گزارش کرده‌اند. در تحقیقی دیگر، دای و همکاران 
]19[ تاثیر روابط غیرخطی و وابستگی معادلات تحت اثر ضربه به یک 

تیر ساده را بررسی کرده‌اند.
در روش تحریک سرعت، آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی به یک سازه 
و  سازه  انتهای  به  متصل  وزنه  اینرسی  اثر  در  که  است  شده  متصل 
حرکت تکیه‌گاه، سازه مرتعش شده و انرژی الکتریکی تولید می‌کند. 
در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای بر روی مواد پیزوالکتریک و مگنتو 
استریکتیو4 صورت گرفته است ]21-20[. رفتار یک تیر یک‌سر درگیر 
توسط  سرعت  تحریک  تحت  پیزوالکتریک  موازی  المان  تعدادی  با 
اتروک و اینمن ]20[ مورد مطالعه قرار گرفته است. در تحقیقی دیگر، 
کمک  به  را  هواپیما  بال  یک  آزادی  درجات   ]22[ مارکویی  و  سوزا 
ترکیب فنرهایی از جنس آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، محدود کرده و 
تاثیر ارتعاشات بال بر انرژی الکتریکی تولید شده را بررسی کرده‌اند. 
انرژی  بازیابی  جهت  استریکتیو  مگنتو  مواد  به‌کارگیری  همچنین 
اسفندیاری  و  محمدی  توسط  گیردار  یک‌سر  ارتعاشات  از  الکتریکی 
ساختاری  مدل  گرفتن  نظر  در  با  همچنین  است.  شده  بررسی   ]21[

غیرخطی برای آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی توسط بروویس ]23[، نتایج 
تحریک سرعت در یک تیر یک‌سر گیردار ساده بررسی شده است. 

2 IPMCs
3 Magnetization
4 Magnetostrictive
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به منظور بهینه‌سازی مشخصات سیستم و خروجی ولتاژ، روش 
نتایج  همچنین  گرفته شد.  به‌کار   ]24[ هارن  و  کای  توسط  جدیدی 
از  آن‌ها  شد.  صحه‌گذاری  تجربی  تست  از  استفاده  با  شبیه‌سازی 
قانون آمپدانس جهت بهینه‌سازی سیستم و بازیابی انرژی ارتعاشات 
غیرخطی با استفاده از پل یک‌سو ساز کمک گرفتند. مکانیزم جدید 
و متفاوتی جهت بازیابی انرژی ارتعاشات و تبدیل به انرژی الکتریکی 
توسط راندی راندی و همکاران ]25[ طراحی شد. آن‌ها یک سیستم 
بهینه و کارا جهت بازیابی انرژی به کمک پیزوالکتریک طراحی کردند. 

mW 3 از این سیستم گزارش شده است.  / cm70 توان 
و  انرژی  بازیابی  سیستم‌های  زمینه  در  زیادی  کارهای  اگرچه 
بهینه‌سازی  روی  بر  تحقیقی  هنوز  است،  شده  انجام  آن  کاربردهای 
پارامترهای مجموعه و فاکتور انرژی تولید شده بر واحد حجم انجام 
المان‌های  تعداد  میدان،  شرایط  تاثیر  تحقیق  این  در  است.  نشده 
آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی و پیش کرنش را بر انرژی خروجی نشان 
خواهیم داد. شبیه‌سازی این تحقیق بر اساس مدل‌سازی در نرم‌افزار 
آلیاژ  رفتار  بررسی  منظور  به  یومت  ساختاری  مدل  کد  و  آباکوس 
حافظه‌دار مغناطیسی اجرا شده است. در این تحقیق سایز مجموعه 
به کمک استفاده از سازه موج‌دار کاهش چشم‌گیری داشته است. در 
این تحقیق، هندسه موج‌دار به دلیل مقاومت بالاتر در ضخامت یکسان 
نسبت به هندسه ساده انتخاب شده است. همچنین به دلیل موج‌دار 

بودن، این هندسه فضای کمتری اشغال می‌کند؛ لذا امکان دست‌یابی 
تیر ساده در ضخامت‌های کمتر و  با چیدمان  برابر  به میدان کرنش 
طول اشغالی کمتر فراهم می‌شود. همچنین میانگین مربعات ریشه1 
ولتاژ خروجی در مقایسه با چیدمان تیر ساده افزایش یافته است. این 

به آن معناست که فاکتور انرژی بر واحد حجم افزایش یافته است.

2- الگوسازي نظري
1-2- تعریف مسئله

به منظور بازیابی انرژی الکتریکی از ارتعاشات تیر موج‌دار، المان‌های 
است.  شده  متصل  تیر  بالایی  قسمت  به  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ 
تیر موج‌دار و المان‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی در قسمت انتهایی 
آلیاژ  همچنین  شده‌اند.  متصل  گیردار  یک‌سر  به‌صورت  تکیه‌گاه  به 
تیر نصب شده  قله  اولین  تا  تکیه‌گاه  فاصله  حافظه‌دار مغناطیسی در 
است. دلیل این چیدمان، استفاده از حداکثر کرنش موجود در تیر برای 
المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی است. یکی از مزایای استفاده از تیر 
با تیر ساده، عدم نیاز به در نظر گرفتن پله برای  موج‌دار در مقایسه 
دستیابی به کرنش مورد نظر است )همانند چیدمان مرجع ]17[(. این 
چیدمان در شکل 1 نشان داده شده است. به دلیل ویژگی ساختاری 
باعث  )کششی(  مثبت  کرنش  اعمال  مغناطیسی،  آلیاژهای حافظه‌دار 

1 RMS

 
Fig. 1: General arrangement of the proposed energy harvester system 

 شده یبررس  یانرژ  یابیباز  ستمیس یکل دمانیچ: 1شکل 
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شکل 1: چیدمان کلی سیستم بازیابی انرژی بررسی شده
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ایجاد خرابی در آن‌ها می‌شود. لذا این مشکل با اعمال یک کرنش منفی 
3 درصد )فشاری( پیش از نصب المان در محل خود و سپس باربرداری 
در میدان مغناطیسی خنثی برطرف شده است. با این کار یک کرنش 
مثبت  از  و  می‌ماند  باقی  قطعه  در  بی‌باری  حالت  در  درصد  منفی 3 
نتیجه میدان  المان جلوگیری می‌کند. در  شدن میدان کرنش درون 
کرنش منفی )فشاری( در محدوده 0 تا 6 درصد متغیر خواهد بود. تمام 
معادلات معرفی شده در این تحقیق بر اساس دستگاه مختصات محلی 
نشان داده شده در شکل 1 می‌باشد. در این چیدمان تعداد 3 المان آلیاژ 

حافظه‌دار مغناطیسی در بالای تیر در نظر گرفته شده است. 
تیر  و ضخامت  عرض  طول،  معرف  ترتیب  به   , ,h W L مقادیر 
MSMAN به ترتیب نشانگر تعداد دور سیم‌پیچ و تعداد  CoilN و  است. 
و  m نمایه‌های  همچنین  هستند.  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  المان 
و  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  به  مربوط  پارامتر  معرف  ترتیب  به   s

تیر موج‌دار است. به منظور کاهش فرکانس طبیعی مجموعه از یک 
pI حول تکیه‌گاه در انتهای تیر  pM و ممان اینرسی  وزنه به جرم 
استفاده شده است. ارتعاشات تیر یک میدان کرنش نوسانی در آلیاژ 
حافظه‌دار مغناطیسی ایجاد می‌کند. در نتیجه ولتاژ متناوب به دلیل 
تغییر میدان اطراف سیم‌پیچ و تغییر در شار عبوری از سیم‌پیچ، القا 
ابعاد حدودی مجموعه )به میلی‌متر( جهت درک  می‌شود. همچنین 

حجم اشغالی در شکل 2 نشان داده شده است.

2-2- مدل ریاضی آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی
تغییر جهت  مغناطیسی،  حافظه‌دار  آلیاژ  فرد  به  منحصر  ویژگی 
فرآیند  مواد در  این  است. ساختار کریستالی  مارتنزیتی  واریانت‌های 

خنک‌سازی از حالت آستنیت به مارتنزیت تشکیل می‌شود ]26[.
دمای  زیر  در  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  ساختاری  خواص 
آستنیت نمود پیدا می‌کند. این بدان معناست که المان آلیاژ حافظه‌دار 
ساختار  دارد.  قرار  مارتنزیت  حالت  در  کامل  صورت  به  مغناطیسی 
این مواد شامل سلول‌های چهار وجهی است که وقتی در جهت‌های 
واریانت  مدل  سه  از  یکی  شکل  به  می‌کنند،  گیری  جهت  مختلف 
معرفی شده تبدیل می‌شوند ]26[. چیدمان واریانت‌ها در شکل 3 نشان 
مارتنزیت‌ها  فشاری،  تنش  میدان  اعمال  نتیجه  در  است.  شده  داده 
به‌صورت واریانت 1 جهت‌گیری کرده و در صورت باربرداری به‌صورت 
واریانت 2 با محور هم‌جهت با میدان مغناطیسی خارجی در می‌آیند. 

این محور با عنوان محور آسان1 معرفی می‌شود.
مطابق شکل 3 و با توجه به نوع بارگذاری، تنها واریانت‌های 1 و 
2 تحریک می‌شوند. لذا از معرفی و بررسی وارانت جهت 3 صرف‌نظر 
 ξ و  ξ−1 به‌صورت  واریانت‌ها  کسر حجمی  نتیجه  در  است.  شده 

برای جهت‌های 1 و 2 قابل تعریف است.
بازیابی  قابل  کرنش  نوع   2 مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژهای 
از تغییر در  دارند: کرنش ترموالاستیک2 و کرنش شبه‌الاستیک3 که 
1 Easy Axis
2 Thermoelastic
3 Pseudoelastic

 
Fig. 2: Approximate dimensions of the system 

 مجموعه   یابعاد حدود :2 شکل

  

Fig.2 . Approximate dimensions of the system

شکل 2: ابعاد حدودی مجموعه
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جهت‌گیری مارتنزیت‌ها به وجود می‌آید. میدان کلی کرنش به‌صورت 
زیر قابل معرفی است ]13[:

�)1(

( ,max)-(1- )r rεε ε= � )2(

تغییر  کرنش  معرف   rε کلی، کرنش  معرف   ε بالا  معادله  در 
بیشترین  معرف   ,maxrε و ترموالاستیک  کرنش  معرف   teε جهت، 
مقدار کرنش مجاز حاصل از تغییر جهت می‌باشد. رابطه تنش و کرنش 

در این مواد به‌صورت زیر است:

( )r
mEσ ε ε= − �)3(

mE معرف مدول یانگ آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی  در رابطه )3( 
است. مطابق شکل 3، ممکن است هر دو واریانت به‌صورت همزمان 
 α وجود داشته باشند. لذا کسر حجمی میدان مغناطیسی به‌صورت 

معرفی شده است. 
αبرابر 1 می‌باشد. مطابق  در یک میدان مغناطیسی تکی، مقدار 
شکل 3 بردار مغناطیس‌سازی ممکن است حول محور آسان بچرخد. 
لذا چهار حالت مختلف مغناطیس‌سازی به‌صورت زیر خواهد بود ]13[:

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4
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- [cos( ) sin( ) ]

sat
x y
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y x

sat
x y

sat
y x

M M

M M

M M

M M

θ ε θ ε

θ ε θ ε

θ ε θ ε

θ ε θ ε

= +

= −

= +

= +

�)4(

پارامتر اشباع مغناطیسی1 می‌باشد.  satM نشانگر  در رابطه )4(، 
چهار  از  یک  هر  در  است،  شده  داده  نشان   3 شکل  در  که  همانطور 
iθ به کمک چرخش بردار  satM در جهت معادله بالا، مغناطیس‌سازی 
مغناطیس‌سازی حول جهت میدان مغناطیسی مربوطه معرفی شده است. 
به جهت بررسی میدان مغناطیسی موثر درون المان آلیاژ حافظه‌دار 
مغناطیسی، معادله )5( به‌کار گرفته می‌شود. میدان مغناطیسی موثر 

در جهت x و z به صورت زیر است:

0
0

eff app
xx xx x

eff app
zz zz z

D MH H
D MH H

       
= −      

      
�)5(

و  داخلی  موثر  مغناطیسی  میدان  معرف   eff
iH  ،)5( معادله  در 

app معرف میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده به مجموعه است 
iH

iiD نمایانگر  که در این بررسی به‌صورت ثابت فرض شده است. همچنین 
ضریب تخلیه مغناطیسی2 است. در مدل‌سازی کیفر و لاگوداس ]27[، 
ضریب تخلیه مغناطیسی به‌صورت دوبعدی بررسی شده است. به منظور 
معرفی ترم‌های موجود در معادله )5(، معادلات )6( به‌صورت همزمان 
حل می‌شوند. لازم است نامعادله کلازیوس- دوهم3 برای مشخص کردن 
4θ برقرار باشد. هر یک از ترم‌های نامعادله کلازیوس- 3θ و  مقادیر 

دوهم توسط کلمن و نل ]28[ بدست آمده است:

1  Saturation Magnetization
2 Demagnetizing
3 Clausius-Duhem

 
Fig.3: Variants 1, 2 and magnetic domain distribution with internal magnetization vectors 

 [31] یداخل  یسیمغناط  یبا بردارها یسیمغناط دانیم  عی و توز 2، 1 انتیوار :3شکل 

  

Fig.3 . Variants 1, 2 and magnetic domain distribution with internal magnetization vectors

شکل 3: واریانت 1، 2 و توزیع میدان مغناطیسی با بردارهای مغناطیسی داخلی ]31[
 ارائه معادلات دارای اشکال به همراه شماره معادله در متن مقاله :  ججدول  

شماره معادله و   مورد 
 Math Typeمعادله تایپ شده در  محل قرارگیری 

/ صفحه  1معادله   1
5 

r te  = +  

/ صفحه  2معادله   2
5 

( ,max)-(1- )=r r   
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5 

( )= − r
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نامعادله  است  لازم  کلازیوس-دوهم  نامعادله  برقراری  منظور  به 
با عنوان شرط  نامعادله  این  ξπ در تمام شرایط برقرار باشد.  ξ ≥ 0

کوهن-تاکر1 شناخته می‌شود و به‌صورت زیر تعریف می‌شود ]13[:

, 0
, 0

Y
Y

ξ ξ
ξ

ξ ξ
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π ξ

 − >
Φ = 

− − <




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از آزمایش‌های تجربی  با استفاده  کیفر و لاگوداس مدل خود را 
از  استفاده  با  کالیبره کردند. همچنین  ثابت  در میدان تنش فشاری 
پایان  و  زمان شروع  در  میدان  مغناطیس-تنش، ضرایب  میدان  یک 
Y ثابت کالیبراسیون مدل  تغییر جهت را مشخص کردند ]29[. ترم 
ξπ معرف نیروی پیشران ترمودینامیک است که با  ساختاری است و 
ξ از معادله انرژی آزاد گیبس بدست  مشتق جزئی گرفتن نسبت به 

می‌آید. این معادله به‌صورت زیر است ]13[:

,max 2

3 4
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1  4 Kuhn-Tucker

 0µ ∆S معرف تفاوت سازگاری بین واریانت‌ها،  در معادله )8(، 
) نمایانگر تابع سفتی می‌باشد  )f ξ ξ معرف نفوذپذیری فضای آزاد و 

.]13[

3-2- مدل‌سازی اجزا محدود
در این بررسی، مدل اجزا محدود مسئله به‌وسیله نرم‌افزار آباکوس 
تشکیل شده است. برای کدنویسی رفتار آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی از 
برنامه‌نویسی به زبان فرترن در محیط ویژوال استفاده شده است. لازم 
به ذکر است قبل از تحلیل باید ارتباط بین نرم‌افزار آباکوس و ویژوال 
ساده‌سازی  منظور  به  برقرار شود.  فرترن  اینتل  و همچنین  استودیو 
چهارگرهی المان‌های  با  دوبعدی  مدل  بارگذاری،  نوع  به  توجه  با  و 

/0 میلی‌متر در نظر گرفته شده است )مطابق شکل 4(. در  2×0/ 4
به  المان‌ها و حساسیت خروجی سیستم  پارامتر سایز  تاثیر  شکل 5 
آن نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، کوچک‌تر 
سیستم  همگرایی  و  حاصله  نتایج  در  تاثیری  المان‌ها  اندازه  کردن 
0/05 میلی‌متر،  نخواهد داشت. از طرفی با کوچکتر شدن المان‌ها از 
جهش شدیدی در نمودار مشاهده می‌شود که نشانگر تکینگی مسئله 
بوده و جواب‌ها همراه با خطای بسیار زیاد خواهند بود. همچنین برای 
در  نیوتن   82×10 برابر  بزرگ  نیروی  یک  ضربه‌‌ای،  بار  شبیه‌سازی 
810- ثانیه اعمال و پس از آن حذف شده  انتهای تیر برای مدت زمان 
است. نصب یک جرم محک به اندازه 8 گرم درانتهای تیر در افزایش 

نیروی اینرسی به آلیاژ نقش مهمی ایفا می‌کند.
در این شبیه‌سازی، شرایط مرزی سازه تیر و المان آلیاژ حافظه‌دار 

Fig. 4: 2D modeling, elements, loading, and boundary conditions in ABAQUS 

 افزار آباکوسنرم مجموعه در   یمرز  طی و شرا  یبارگذار ،یبندالمان ،یبعد دو یساز مدل  :4 شکل

  

Fig.4. 2 D modeling, elements, loading, and boundary conditions in ABAQUS

شکل 4: مدل‌سازی دوبعدی، المان‌بندی، بارگذاری و شرایط مرزی مجموعه در نرم‌افزار آباکوس
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نظر  در  درگیر  یک‌سر  به‌صورت  و  واقعی  شرایط  مشابه  مغناطیسی 
سمت  در  گره‌ها  آزادی  درجات  تمامی  واقع  در  است.  شده  گرفته 
چپ مجموعه صفر فرض شده است. همچنین اتصال آلیاژ حافظه‌دار 
نظر  در  ثابت  و  یکپارچه  به‌صورت  موج‌دار  تیر  سازه  به  مغناطیسی 
برقرار  به کمک چسب  اتصال  این  واقعی  در شرایط  که  گرفته شده 

می‌شود.
جدول  مطابق  موج‌دار  تیر  سازنده  ماده  مکانیکی  مشخصات 
حافظه‌دار  آلیاژ  رفتار  بررسی  به جهت  است.  شده  گرفته  نظر  در   1
و  شیرانی  یافته  گسترش  مدل  اساس  بر  یومت  کد  از  مغناطیسی، 
کدخدایی ]26[ استفاده شده است. این کد بر اساس معادلات بهبود 
و  والدار  توسط  که  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  رفتار  بر  حاکم  یافته 
شده  مشخص  معادلات  است.  شده  نوشته  شده،  ارائه   ]13[ همکاران 
در بخش 2-2 که بیانگر معادلات رفتاری آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی 
است، مبنای نوشتن این کد قرار گرفته‌اند. کد مذکور فقط رفتار تنش 
محاسبه  به جهت  لذا  است؛  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  ماده  کرنشی 
در  است.  اعمال شده  آن  ساختار  در  تغییراتی  ولتاژ خروجی،  مقدار 

ادامه به منظور مقایسه ولتاژ خروجی و میانگین مربعات ریشه آن‌ها، 
کد مذکور گسترش یافته است. از طرفی این مدل جهت بررسی رفتار 
یک المان میله از آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی تشکیل شده و در واقع 
یک‌بعدی است و در فضای دو‌بعدی گسترش داده شده است. به جهت 
ساده‌سازی، فرض شده که رفتار آلیاژ در راستای عمود بر محور طولی 
یکسان بوده و از میانگین مقادیر هر یکی از گره‌ها استفاده شده است. 
روش  به  شبیه‌سازی  سیستم،  بارگذاری  نوع  به  توجه  با  همچنین 
صریح1 انجام شده است. جهت گسسته‌سازی معادلات ساختاری آلیاژ 
حافظه‌دار مغناطیسی مطابق روش اجزا محدود برای مسائل پارابولیک 

نوشته گلرکین 2 عمل شده است ]26[.

3- نتایج عددی
در قسمت قبلی، روابط بنیادی حاکم بر مسئله بررسی شد. در این 
بخش نتایج عددی به منظور بررسی رفتار سیستم معرفی می‌شوند. 

1 Explicit
2 Galerkin

 

 
Fig. 5: Diagram of the mesh size dependency 

 بندیالماننمودار حساسیت نتایج به اندازه  :5 شکل

  
 دارمشخصات ساختاری ماده سازنده تیر موج  :1 جدول

Table 1: Structural properties of corrugated beam's material 
 

 مشخصات و ضرایب مقدار

 4475 3 (kg / m ) 
112/ 4  (GPa)E 
0/ 3  

 
  

Fig.5 . Diagram of the mesh size dependency

شکل 5: نمودار حساسیت نتایج به اندازه المان‌بندی

جدول 1: مشخصات ساختاری ماده سازنده تیر موج‌دار
Table 1. Structural properties of corrugated beam’s material
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مشخصات آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی و ضرایب کالیبراسیون در جدول 
1 مشخص شده است. ضرایب کالیبراسیون مطابق مقادیر بدست آمده 
توسط فرسنگی و همکاران ]17[ درنظر گرفته شده است. قابل ذکر 
المان‌های  از  بارگذاری، هر یک  نوع  و  تقارن  به فرض  توجه  با  است 
آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی در هر لحظه فقط تحت تنش فشاری است. 
شده  استفاده  موج‌دار  سازه  یک  از  شد،  اشاره  قبلًا  که  همانطور 
متصل  آن  بالای  قسمت  در  مغناطیسی  آلیاژ حافظه‌دار  المان   3 که 
شده است. این چیدمان به دلیل محدودیت در طول المان‌های آلیاژ 
حافظه‌دار مغناطیسی است )کمتر از20 میلی‌متر(. بنابراین تنها امکان 
آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی فقط در فاصله تکیه‌گاه  المان‌های  اتصال 
آلیاژ  است  لازم  که  نکته  این  به  توجه  با  دارد.  وجود  قله  اولین  تا 
حافظه‌دار مغناطیسی همیشه تحت تنش فشاری باشد، پیش کرنش 
المان‌ها قبل از نصب فشرده شده و  3 درصد اعمال شده است. این 
به کرنش فشاری 3 درصد می‌رسند. سپس در میدان بایاس صفر، بار 
ترتیب پیش کرنش 3 درصد در آن‌ها  این  به  و  فشاری حدف شده 
ایجاد می‌شود. همچنین میدان مغناطیسی بایاس، 0/6 تسلا در نظر 
گرفته شده است. به منظور تحریک مجموعه از یک نیروی ضربه‌ای در 

انتهای تیر استفاده شده است. 
شکل 6 نشان‌دهنده جابجایی نقطه انتهایی تیر است. دامنه تغییر 
مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  هیسترزیسی  رفتار  واسطه  به  تیر  شکل 
کاهش می‌یابد. پس از اعمال نیروی ضربه به انتهای تیر موج‌دار، سازه 
آلیاژ حافظه‌دار  ارتعاش،  از  پریود  و در هر  ارتعاش می‌کند  به  شروع 
مغناطیسی یک حلقه از نمودار هسترزیس را طی می‌کند. کل زمان 
بازه‌های  به  آباکوس  نرم‌افزار  توسط  خودکار  به‌صورت  شبیه‌سازی 
10×71- تقسیم شده است. با توجه به خاصیت آلیاژهای  0/001 تا 
از حد تحریک،  و عبور  با کاهش میدان کرنش  مواد  این  حافظه‌دار، 
تبدیل به یک ماده کاملا الاستیک شده و لذا حلقه‌های هیسترزیس از 
نمودار تنش کرنش آن‌ها حذف شده و در نتیجه اتلاف انرژی نخواهند 
داشت. لذا از این نقطه به بعد اتلاف انرژی در سازه مورد بررسی به 
مورد  این  می‌شود.  ثابتی  مقدار  تیر  ارتعاشات  دامنه  و  رسیده  صفر 
دامنه  ثانیه،  تا 0/3  بازه 0/2  در  است. چرا که  در شکل 6 مشخص 

جابجایی نقطه انتهایی تیر بدون کاهش است.
شکل 7 نشان‌دهنده رفتار هیسترزیسی آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی 
تحت بارگذاری ارتعاشی است. با گذشت زمان و کاهش انرژی سیستم، 

   دانیم ون یبراسیماده، هندسه و کال یپارامترها :2 جدول
Table 2: Parameters of materials, geometry and magnetic field calibration 

 

 مشخصات و ضرایب مقدار
20  (mm)mL 

80  (mm)sL 

1  (mm)mh 

2  (mm)sh 

5/8  (mm)sp 
6  (mm)sW 

8  (gr)pM 

200  (per mm)CoilN 

3 MSMAN 

572490 -1 (A.m )satM 
41/6 % .maxr 
6/0  (T)appH 

π -74 ×10 
-1

0  (H.m ) 

 
  

جدول 2: پارامترهای ماده، هندسه و کالیبراسیون میدان
Table 2. Parameters of materials, geometry and magnetic field calibration
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به تدریج مساحت حلقه‌ها کوچکتر شده و پس از مدتی در محدوده 
پیش کرنش اولیه )3 درصد( به‌صورت یک ماده الاستیک کامل تبدیل 
اشاره  قبلا  نخواهد شد. همانطور که  تولید  انرژی  آن  از  و پس  شده 
مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  به  مثبت  کرنش  اعمال  از  بایستی  شد، 
پرهیز کرد. با توجه به شکل 7، کرنش اعمال شده به آلیاژ حافظه‌دار 

مغناطیسی در محدوده حدودی 1/1 درصد تا 6/7 درصد می‌باشد. 
ولتاژ خروجی سیستم در حالت 3 المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، 
پیش کرنش 3 درصد و میدان بایاس 0/6 تسلا در شکل 8 مشخص 
شده است. به دلیل نامتقارن بودن هندسه تیر، ولتاژ خروجی مثبت 

و منفی به‌صورت قرینه نخواهند بود. پس از 0/2 ثانیه، ولتاژ خروجی 
آلیاژ  به سمت صفر میل می‌کند که دلیل آن کاهش میدان کرنش 
حالت  از  کرنش  تنش  نمودار  شدن  تبدیل  و  مغناطیسی  حافظه‌دار 
حلقه هیسترزیس به الاستیک کامل می‌باشد. پس از زمان 0/2 ثانیه 
بی‌نظمی‌هایی در این نمودار مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد به 
علت ایجاد موج سینوسی مخرب در المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی 

و برخورد آن با موج سینوسی ارتعاشی تیر می‌باشد.
انرژی  برداشت‌کننده  یک  خروجی  ولتاژ  نشان‌دهنده   9 شکل 
ارتعاشات محیط به‌وسیله آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی تحت تیر ساده 

 
Fig. 7: Stress-strain plots for MSMA elements under 0.6T magnetic field, 3 MSMA elements and 3% compressive 

pre-strain 

 0/ 6 اسیبا دانیدرصد و م 3کرنش   شی پ ،یسیدار مغناطحافظه اژیالمان آل 3در حالت  یس یمغناط دارحافظه اژینمودار تنش کرنش آل :7 شکل
 تسل 

  

Fig.7 . Stress-strain plots for MSMA elements under 0.6T magnetic field, 3 MSMA elements and 3% compressive pre-strain

شکل 7: نمودار تنش کرنش آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی در حالت 3 المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، پیش کرنش 3 درصد و میدان بایاس 0/6 تسلا

Fig. 6: Diagram of mass point's deflection vs. time 

 ریت  ییبر حسب زمان نقطه انتها یینمودار جابجا :6 شکل

  

Fig.6 . Diagram of mass point’s deflection vs. time

شکل 6: نمودار جابجایی بر حسب زمان نقطه انتهایی تیر
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 ]17[ همکاران  و  فرسنگی  توسط  چیدمان  این  است.  درگیر  یک‌سر 
نرم‌افزار  توسط  و  تحلیلی  روش  به  شبیه‌سازی  این  است.  شده  ارائه 
حافظه‌دار  آلیاژ  المان   6 شامل  سیستم  این  است.  شده  انجام  متلب 
مغناطیسی است که در میدان مغناطیسی 0/6 تسلا با پیش کرنش 
ضربه  نیروی  است  ذکر  به  لازم  است.  شده  تحریک  درصد   3 منفی 
اولیه در هر دو بررسی مقداری برابر می‌باشد. مقایسه نتایج تحلیلی 
در  ارائه شده  اجزا محدود  مدل‌سازی  نتایج  و  بررسی  این  از  حاصل 
این مقاله نشان دهنده این موضوع می‌باشد که نسبت حداکثر ولتاژ 

قابل دستیابی به تعداد المان‌ها تقریبا ثابت مانده است. اما فرکانس 
ارتعاشات و در نتیجه فرکانس ولتاژ خروجی در سازه تیر موج‌دار به 
نسبت تیر ساده افزایش یافته که این موضوع باعث افزایش میانگین 
مربعات ریشه ولتاژ خروجی خواهد شد. اختلافات موجود در دو شکل 
از تفاوت هندسه، عدم تقارن سازه تیر موج‌دار، تفاوت  8 و 9 ناشی 
فرض‌های  همچنین  و  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  المان‌های  تعداد 

ساده‌کننده استفاده شده در حل تحلیلی این مسئله می‌باشد.
در شکل 10 تاثیر تعداد المان‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بر 

 

 
Fig. 9: Output voltage vs. time of 6 MSMA elements under 0.6T magnetic field and 3% compressive pre-strain for 

simple clamped beam 

  ری ت یتسل برا  0/ 6 اسیبا دانیدرصد و م 3کرنش   شی پ ،یسیدار مغناطحافظه اژیالمان آل 6بر حسب زمان در حالت  یولتاژ خروج :9شکل
 [. 17] ریدرگ   سر کیساده 

  

Fig.9 . Output voltage vs. time of 6 MSMA elements under 0.6T magnetic field and 3% compressive pre-strain for simple clamped beam

شکل9: ولتاژ خروجی بر حسب زمان در حالت 6 المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، پیش کرنش 3 درصد و میدان بایاس 0/6 تسلا برای تیر ساده یک سر درگیر 
.]17[

 

Fig. 8: Output voltage vs. time of 3 MSMA elements under 0.6T magnetic field and 3% compressive pre-strain 

 تسل  0/ 6 اسیبا دانیدرصد و م 3کرنش   شی پ ،یسیدار مغناطحافظه اژیالمان آل 3بر حسب زمان در حالت  یولتاژ خروج :8شکل 

  

Fig.8 . Output voltage vs. time of 3 MSMA elements under 0.6T magnetic field and 3% compressive pre-strain

شکل 8: ولتاژ خروجی بر حسب زمان در حالت 3 المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، پیش کرنش 3 درصد و میدان بایاس 0/6 تسلا
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Fig. 10: Comparison of output voltage vs. time for 1, 3 and 5 MSMA elements, 3% pre-strain and 0.6 T bias 

magnetic field 

تسل بر حسب   0/ 6 اسیبا دانیدرصد و م 3کرنش   شی پ ،یسیدار مغناطحافظه اژیالمان آل 5و   3، 1تعداد  ی برا ی ولتاژ خروج  سه یمقا :10 شکل
 زمان

  

Fig.10 . Comparison of output voltage vs. time for 1, 3 and 5 MSMA elements, 3% pre-strain and 0.6 T bias magnetic field

شکل 10: مقایسه ولتاژ خروجی برای تعداد 1، 3 و 5 المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، پیش کرنش 3 درصد و میدان بایاس 0/6 تسلا بر حسب زمان

خروجی سیستم مشخص شده است. این شکل شامل 3 حالت با 1، 
المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی است. همانطور که مشاهده  3 و 5 
می‌شود، با افزایش تعداد المان‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی از 1 به 
3، دامنه ولتاژ خروجی، افزایش می‌یابد. اما با افزایش تعداد المان‌ها از 
3 به 5 اگرچه دامنه ولتاژ خروجی در ابتدای نمودار بیشتر است اما به 
سرعت کاهش می‌یابد که این موضوع به دلیل افزایش سفتی سازه و 
کاهش میدان کرنش موثر مجموعه المان‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر با 

افزایش سفتی سازه، میدان کرنش به حداکثر مقدار قابل بهره‌برداری 
ریشه  مربعات  میانگین  عملا  و  نمی‌رسد  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ 

خروجی ولتاژ نسبت به حالت 3 المان کاهش می‌یابد.
در شکل 11 تاثیر میدان بایاس بر دامنه ولتاژ خروجی سیستم 
مشخص شده است. در این حالت از 3 المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی 
نتایج بدست آمده، شبیه‌سازی‌ها در  به  با توجه  استفاده شده است. 
میدان 0/4 تسلا حاکی از آن است که سیم‌پیچ مسی به شکل مناسب 

 

Fig. 11: Comparison of output voltage vs. time for 3 magnetic fields 0.4 Tesla, 0.6 Tesla and 0.8 Tesla 

 تسل بر حسب زمان  0/ 8تسل و  0/ 6تسل،  0/ 4 دانیم 3 ی برا ی ولتاژ خروج  سهیمقا :11 شکل

  

Fig. 11. Comparison of output voltage vs. time for 3 magnetic fields 0.4 Tesla, 0.6 Tesla and 0.8 Tesla

شکل 11: مقایسه ولتاژ خروجی برای 3 میدان 0/4 تسلا، 0/6 تسلا و 0/8 تسلا بر حسب زمان
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تحریک نشده و ولتاژ خروجی دارای بیشترین دامنه حدود 0/2 ولت 
با افزایش میدان بایاس و رسیدن به مقدار 0/6 تسلا، خروجی  است. 
مقدار 0/6  به حداکثر  و  یافته  افزایش  موثری  به شکل  ولتاژ سیستم 
ولت می‌رسد. با ادامه روند صعودی میدان بایاس و رسیدن به مقدار 
0/8 تسلا مشاهده می‌شود که دامنه ولتاژ خروجی مجددا کاهش یافته 
که این موضوع به دلیل این است که رفتار شبه‌الاستیک آلیاژ حافظه‌دار 
مغناطیسی در این مورد در 0/6 تسلا شروع می‌شود. با اعمال میدان 
کرنش در یک میدان مغناطیسی ثابت، چگالی شار عبوری در جهت 
محور آسان به شار عبوری در جهت محور سخت1 تغییر می‌یابد. حداکثر 
فاصله دو منحنی رفت و برگشت در حلقه هیسترزیس زمانی رخ می‌دهد 
که میدان کرنش در شروع سیکل شبه‌الاستیک باشد و این محل در 
مسئله ما در میدان حدود 0/6تسلا با یکدیگر برابر شده و به نوعی این 

میدان مقدار بهینه برای این سازه با هندسه‌ مشخص می‌باشد.
یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار بر ولتاژ خروجی، پیش کرنش 
المان‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی است. این موضوع در شکل 12 
بررسی شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، افزایش پیش کرنش 
از 2درصد تا 4درصد باعث کاهش ولتاژخروجی می‌شود. با توجه به 
محدودیت ساختاری آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، با افزایش کرنش و 
رسیدن آن به 4درصد میدان کرنش اعمالی بر المان‌ها از حد مجاز 
ماده )6/4درصد( عبور کرده و قسمتی از لوپ هیسترزیس به‌صورت 
خط ممتد تبدیل شده و عملا انرژی تولید نمی‌کند. همچنین اگرچه 

1 Hard-Axis

به ظاهر پیش کرنش 2 درصد باعث تولید ولتاژ بیشتر می‌شود، ولی با 
بررسی نمودار تنش کرنش مشاهده می‌شود که در بعضی نقاط، میدان 
کرنش آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی مثبت شده که این مورد باعث ایجاد 
شکست در المان‌ها می‌شود و عملا قابل استفاده برای کاربرد عملی 
باید در میدان  نخواهد بود؛ چرا که آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی فقط 
ریشه  مربعات  میانگین  تحریک گردد.  منفی  یا کرنش  فشاری  تنش 

ولتاژ خروجی برای تمام حالات قبل در جدول 3 آمده است. 
( بر خروجی سیستم  sh در شکل 13 تاثیر ضخامت تیر موج‌دار )
 2 ضخامت  در  می‌شود،  مشاهده  که  همانطور  است.  شده  بررسی 
به  تیر  ضخامت  افزایش  با  هستند.   8 شکل  مشابه  نتایج  میلی‌متر، 
دلیل افزایش سختی سازه، آلیاژ حافظه‌دار تحت تحریک میدان کرنش 
مناسب قرار نگرفته و لذا خروجی ولتاژ با کاهش چشمگیری همراه 
است. همچنین به نسبت ضخامت 2 میلی‌متر زودتر به حالت الاستیک 
کامل تبدیل شده و حلقه‌های هیسترزیس از بین می‌روند. از طرفی 
با کاهش ضخامت تیر به 1 میلی‌متر، اگرچه به ظاهر خروجی ولتاژ 
حاصل  نتیجه  این  عمل  در  ولی  است  همراه  چشمگیری  افزایش  با 
نخواهد شد. چرا که مطابق شکل 7 برای ضخامت 2 میلی‌متر، میدان 
بازه  در  و  فشاری  به‌صورت  مغناطیسی  آلیاژ حافظه‌دار  درون  کرنش 
1 تا 6/4 درصد متغیر است. لذا به کاهش ضخامت، میدان کرنش از 
این محدوده فراتر خواهد رفت. میدان‌های بیشتر از 6/4 درصد، عملا 
همچنین  و  ندارند  مغناطیسی  حافظه  آلیاژ  تحریک  بر  مثبتی  تاثیر 
میدان‌های کرنش مثبت کششی باعث ایجاد خرابی در قطعه خواهند 

 
Fig. 12: Comparison of output voltage vs. time for 3 pre- strains 2%, 3% and 4% 

 درصد بر حسب زمان 4درصد و   3درصد،   2کرنش  شی پ 3 ی برا ی ولتاژ خروج  سهیمقا :12 شکل

  

Fig.12 . Comparison of output voltage vs. time for 3 pre- strains 2%, 3% and 4%

شکل 12: مقایسه ولتاژ خروجی برای 3 پیش کرنش 2 درصد، 3 درصد و 4 درصد بر حسب زمان
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sh انتخاب شده، بهینه‌ترین حالت خواهد بود. شد. لذا ضخامت 
خروجی  بر   ) sP ( موج‌دار  تیر  قله  ارتفاع  تاثیر   14 شکل  در 
قله  در  می‌شود،  مشاهده  که  همانطور  است.  شده  بررسی  سیستم 
8/5 میلی‌متری، نتایج مشابه شکل 8 هستند. با کاهش ارتفاع قله به 
تدریج میدان کرنش موثر بر آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی کاهش یافته 
و در نتیجه باعث کاهش ولتاژ خروجی می‌شود. در ارتفاع‌های کمتر 
همچنین  رسید.  خواهد  صفر  به  خروجی  ولتاژ  عملا  میلی‌متر   3 از 

از 8/5  قله  ارتفاع  افزایش  با  همانطور که در قسمت قبل بحث شد، 
میلی‌متر، میدان کرنش موثر بر آلیاژ از میدان کرنش نشان داده شده 
میدان  قرارگیری  باعث  موضوع  این  رفت.  خواهد  فراتر   7 شکل  در 
محدوده  یا  درصد(   6/4 از  بیشتر   ( تاثیر  بدون  محدوده  در  کرنش 
انتخاب   sP قله  ارتفاع  لذا  )کرنش کششی( خواهد شد.  آسیب‌پذیر 

شده، بهینه‌ترین حالت خواهد بود. 

 
Table 3: Output for different modes 

 
 مختلف  هایحالت  برای خروجی:  3 جدول

 

مغناطیسی   دارحافظهتعداد المان آلیاژ  
 3تسلا و پیش کرنش   6/0)در میدان 

 درصد(

میدان مغناطیسی ثابت )تسلا( )برای 
 درصد(  3و پیش کرنش  3تعداد المان 

پیش کرنش )درصد( )برای تعداد  
 تسلا(  6/0و میدان  3المان 

 

1 3 5 4/0 6/0 8/0 2 3 4 

0342/0 0584/0 0544/0 0350/0 0584/0 0426/0 0549/0 0584/0 0618/0 

میانگین 
مربعات ریشه 
ولتاژ خروجی 

 )ولت(
 

جدول 3: خروجی برای حالت‌های مختلف
Table 3. Output for different modes

 
Fig. 13: Output voltage vs. time of 3 MSMA elements under 0.6T magnetic field and 3% compressive pre-strain 

for different sh  thicknesses 

برای   تسل 0/ 6 اسیبا دانیدرصد و م 3کرنش   شی پ ،یسیدار مغناطحافظه اژیالمان آل 3بر حسب زمان در حالت  یولتاژ خروج :13 شکل
 shهای مختلف ضخامت 

  

Fig.13 . Output voltage vs. time of 3 MSMA elements under 0.6T magnetic field and 3% compressive pre-strain for different sh  thicknesses

sh شکل 13: ولتاژ خروجی بر حسب زمان در حالت 3 المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی، پیش کرنش 3 درصد و میدان بایاس 0/6 تسلا برای ضخامت‌های مختلف 
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3- نتیجه‌گیری
سیستم  خروجی  ولتاژ  بر  موثر  پارامترهای  تاثیر  مقاله  این  در 
بازیابی انرژی بررسی شد. این سیستم شامل یک تیر موج‌دار یک‌سر 
گیردار و تعدادی المان آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی است. در ابتدا مدل 
ریاضی حاکم بر مسئله و ساختار آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بررسی 
آباکوس مدل هندسی سازه تشکیل  نرم‌افزار  به کمک  ادامه  شد. در 
شد و به کمک کد یومت مدل ساختاری آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی به 
مدل اضافه شد. در این مدل‌سازی از اثر میرایی سازه تیر چشم‌پوشی 
شده است. ولتاژ القا شده بر مبنای قانون القای فارادی محاسبه شده 
است. نتایج عددی نشان می‌دهد که با ارتعاش تیر، مغناطیس‌سازی 
امر  این  و  می‌کند  تغییر  مغناطیسی  حافظه‌دار  آلیاژ  المان  طول  در 
می‌شود؛  سیم‌پیچ  و  المان  اطراف  میدان  در  بی‌نظمی  ایجاد  موجب 
در نتیجه شار عبوری از سیم‌پیچ در طول زمان تغییر کرده و جریان 
به  زمان  طول  در  جریان  این  مقدار  می‌شود.  القا  آن  در  الکتریکی 
مغناطیسی کاهش می‌یابد.  آلیاژ حافظه‌دار  رفتار هیسترزیسی  دلیل 
ادامه  در  می‌شود.  ارتعاشات  دامنه  کاهش  باعث  همچنین  رفتار  این 
مقایسه‌هایی بین تاثیر پارامترهای مختلف همچون تعداد المان آلیاژ 
حافظه‌دار مغناطیسی، میدان مغناطیسی بایاس و پیش کرنش اعمال 
شده به آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی بر ولتاژ خروجی انجام شد. بر طبق 

آلیاژ حافظه‌دار  المان   3 با شرایط  فوق  آمده، مجموعه  بدست  نتایج 
 0/6 بایاس  مغناطیسی  میدان  و  درصد   3 کرنش  پیش  مغناطیسی، 
تسلا بهترین راندمان را دارا می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود، 
المان آلیاژ حافظه‌دار  بایاس و تعداد  تاثیر پارامتر میدان مغناطیسی 

مغناطیسی بسیار بیشتر از تاثیر پیش کرنش است.
با توجه به نتایج بدست آمده، میانگین مربعات ریشه ولتاژ خروجی 
ساده  تیر  حالت  از  بیشتر  درصد   15 حدود  موج‌دار  تیر  حالت  در 
می‌باشد. همچنین با این چیدمان توانستیم حجم اشغالی مجموعه را 
30 درصد کاهش دهیم. در نهایت این چیدمان توانایی تولید چگالی 
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مغناطیسی بر   دارحافظهدار مغناطیسی، میدان مغناطیسی بایاس و پیش کرنش اعمال شده به آلیاژ  همچون تعداد المان آلیاژ حافظه
درصد و   3مغناطیسی، پیش کرنش    دارحافظه المان آلیاژ    3نتایج بدست آمده، مجموعه فوق با شرایط  ولتاژ خروجی انجام شد. بر طبق  

شود، تاثیر پارامتر میدان مغناطیسی بایاس باشد. همانطور که مشاهده می تسلا بهترین راندمان را دارا می  6/0میدان مغناطیسی بایاس  
 بیشتر از تاثیر پیش کرنش است.  دار مغناطیسی بسیارو تعداد المان آلیاژ حافظه

بیشتر از حالت تیر ساده   درصد  15دار حدود  با توجه به نتایج بدست آمده، میانگین مربعات ریشه ولتاژ خروجی در حالت تیر موج 
را  می  مجموعه  اشغالی  توانستیم حجم  این چیدمان  با  تول   30باشد. همچنین  توانایی  این چیدمان  نهایت  در  دهیم.  کاهش  ید  درصد 

μW  3چگالی انرژی  / cm1/05 باشد. به ازای یک نیروی ضربه را دارا می 
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